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RESUMEN
El efecto de la imposicio´n del ordenamiento magne´ticos en la estabilidad y la estructura
electro´nica en fases so´lidas de nitruro de cromo (CrN) fue estudiada, basado en ca´lculos
con la teor´ıa del funcional densidad (DFT, siglas en ingle´s) y funcional h´ıbrido no local
PBE0, tal y como se implementa en el programa CRYSTAL14. Los ca´lculos fueron
realizados en dos fases hipote´ticas y dos fases reportadas de CrN previamente analizadas
en el marco del presente proyecto. Para analizar el efecto de los momentos magne´ticos
netos en la estabilidad se calculo´ la dispersio´n fono´nica de la red con el fin de verificar
la estabilidad dina´mica del so´lido. Adema´s se realizo un barrido de deformaciones en los
modos imaginarios de algunas de las fases que resultaron inestables, con el fin de obtener
estructuras nuevas ma´s estables. Para estudiar el efecto de los momentos magne´ticos
netos se calcularon las bandas de energ´ıa electro´nica, la densidad de estados electro´nicos
(DOS, siglas en ingle´s) y se analizo´ la topolog´ıa de la densidad electro´nica con base en
la teor´ıa cua´ntica de a´tomos en mole´culas (QTAIM, siglas en ingle´s).
Se comprobo´ que la imposicio´n de arreglos magne´ticos tiene como primer efecto dismi-
nuir la energ´ıa de cohesio´n aumentando la estabilidad termodina´mica de las estructuras.
Adema´s se obtuvieron tres estructuras dina´micamente estables, una de las cuales surge
de inestabilidades dina´micas y es completamente nueva. Se observo´ adema´s que la im-
posicio´n de momentos magne´ticos a los a´tomos de cromo tiene como efecto disminuir
la DOS al nivel de Fermi al punto de que una de las fases estables pasa de ser un
conductor a ser un semiconductor de banda prohibida indirecta. Se evidencio´ co´mo la
DOS pone de manifiesto el arreglo de espines que existe en la estructura. Por u´ltimo
fue posible mostrar co´mo el tipo de enlace entre a´tomos no se ve afectado por la adicio´n
de un ordenamiento magne´tico a la estructura, adema´s se pudo calcular el momento
magne´tico de los a´tomos de cromo de estas tres fases estables.
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1.1. Planteamiento del Problema
El nitruro de cromo (CrN) es un material con altas prestaciones tecnolo´gicas. Debido
a su alta resistencia a la corrosio´n [1, 2], alta dureza y conductividad, y alto punto de
fusio´n [3]; es usado como material de recubrimiento en dispositivos de almacenamiento
magne´tico [4, 5]. Por lo tanto es importante estudiar el ordenamiento magne´tico de
las diferentes formas so´lidas de este material. Y determinar que´ configuraciones esta-
bles surgen cuando se impone cierto comportamiento magne´tico del material. En la
actualidad se han encontrado varias fases cristalinas diferentes de CrN, y otras han
sido estudiadas teo´ricamente [6, 7, 8], todas teniendo un ordenamiento ferromagne´tico
o antiferromagne´tico.
Para esta investigacio´n se obtuvieron previamente cuatro fases de nitruro de cromo, su
estabilidad termodina´mica fue confirmada y su estructura electro´nica calculada en un
art´ıculo publicado como parte del presente proyecto [9]. Sin embargo su ordenamiento
magne´tico no ha sido au´n establecido, como tampoco su estabilidad dina´mica, esto
da pie a creer que el estado actual de las fases puede no ser estable. Por lo tanto
estas estructuras podr´ıan volverse estables si se les impone un ordenamiento magne´tico,
por otra parte podr´ıan no serlo bajo ningu´n ordenamiento, y un modo vibracional las
transformar´ıa en otras estructuras de simetr´ıa ma´s baja.
El presente proyecto se basa en aplicar lo anterior y poder determinar nuevas estructuras
magne´ticas estables de nitruro de cromo. Adema´s de calcular propiedades ba´sicas como
su estructura electro´nica o comportamiento ela´stico. Esto se hara´ con base en las cuatro
fases de CrN ya mencionadas. Por otra parte una misma fase cristalina de CrN puede
presentar diferentes fases magne´ticas, ambas con estabilidades similares, entonces el
problema se debe enfocar tambie´n desde esta perspectiva.
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En conclusio´n, se pretende conocer si existen nuevas fases cristalinas magne´ticas de CrN,
a partir de otras estructuras previamente determinadas y optimizadas mediante la teor´ıa
del funcional densidad (DFT, siglas en ingle´s). Adema´s determinar otras propiedades
de cada estructura con el fin de caracterizarlas.
1.2. Motivacio´n
Como ya se dijo el CrN es un material muy usado por sus prestaciones tecnolo´gicas. Lo
cual hace que sea interesante analizar ma´s a fondo cua´l es su comportamiento a nivel de
las celdas cristalinas primitivas y poder proponer nuevos usos a partir de propiedades
desconocidas anteriormente. Adema´s existen otras fases so´lidas de este material que
probablemente tengan las mismas aplicaciones o las mejoren y es all´ı donde los me´todos
ab-initio encuentran su aplicacio´n. Normalmente estas nuevas fases son hipote´ticas o
su s´ıntesis requiere de condiciones especiales y recurrir a simulaciones y ca´lculos es la
mejor opcio´n, as´ı pues utilizar me´todos como la DFT se convierte en un imperativo.
Adicional a encontrar nuevas aplicaciones para nuevos materiales es importante sen˜alar
que este tipo de ejercicios llevan a entender mejor la dina´mica del funcionamiento del
estado so´lido en el caso de materiales como el CrN, y permite hallar feno´menos que no
son completamente entendidos.
Dos de estas fases del CrN han sido sintetizadas, sin embargo su estabilidad y com-
portamiento (electro´nico y magne´tico) a diferentes temperaturas es cuestio´n de debate,
adema´s se tiene duda de si existen otras estructuras ma´s estables que exhiban algu´n
tipo de ordenamiento magne´tico. El CrN es un material magne´tico que exhibe con-
ductividad en ciertos casos, entender la dina´mica de este material ayudara´ tambie´n a
dilucidar co´mo afecta el magnetismo a la conductividad de un material como el CrN,
y sobre todo a sus caracter´ısticas de enlace y estabilidad. Por u´ltimo, la presente in-
vestigacio´n significa el paso final en el proceso de formacio´n de maestr´ıa de su autor y




Hallar y caracterizar nuevas fases cristalinas hipote´ticas dina´micamente estables,ferro-
magne´ticas o antiferromagne´ticas, de CrN a partir de fases anteriormente estudiadas
en [9], mediante ca´lculos de primeros principios con la teor´ıa del funcional densidad.
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1.3.2. Objetivos espec´ıficos
Determinar el nu´mero de espines desapareados por celda unitaria en cada estruc-
tura para determinar las posibles formas de ferromagnetismo y antiferromagne-
tismo existentes en estas fases.
Optimizar las estructuras con un ordenamiento magne´tico dado para definir su
estabilidad termodina´mica y su estabilidad dina´mica mediante el ca´lculo de la
relacio´n de dispersio´n para fonones en la red.
Sen˜alar que´ fases cristalinas estables surgen de las inestabilidades de aquellas fases
originales que presentaron frecuencias fono´nicas imaginarias.
Caracterizar la estructura electro´nica y de enlaces en cada una de las estructuras
estables con el ordenamiento magne´tico previamente determinado.
Calcular los momentos magne´ticos presentes en los a´tomos de cada estructura
estable para definir la magnitud del efecto de magnetizacio´n en ellas.
1.4. Organizacio´n del Documento
En el cap´ıtulo 1 se presenta el proyecto, as´ı como la descripcio´n general de los objetivos
y una pequen˜a justificacio´n. En el cap´ıtulo 2 se exponen algunos aspectos teo´ricos que
fueron de utilidad para el desarrollo del proyecto, como por ejemplo en que´ consiste la
estructura magne´tica de los so´lidos, en que´ consiste la teor´ıa del funcional densidad, y
un poco sobre estabilidad en so´lidos, entre otros. En el cap´ıtulo 3 se hace una revisio´n
de las investigaciones anteriores cuyos resultados apoyan el proyecto, entre otros se
presenta un estado del arte sobre las propiedades CrN, el estudio de las propiedades
ela´sticas y electro´nicas experimentales de este material, los enfoques teo´ricos que se han
usado para estudiar este compuesto y sus resultados, as´ı como una pequen˜a muestra
de los resultados de proyectos anteriores que soportan este estudio. En el cap´ıtulo 4 se
hace una descripcio´n de los me´todos seguidos en la presente investigacio´n, cua´les son
las fases cristalinas a estudiar, que´ pasos se siguieron para su estudio computacional
y que´ se hizo para calcular sus espectros de frecuencias de fonones, adema´s de otros
aspectos ma´s minuciosos. En el cap´ıtulo 5 se muestran los resultados de la investigacio´n.
Por u´ltimo el cap´ıtulo 6 presenta las conclusiones extra´ıdas de los resultados.
Cap´ıtulo 2
BASES TEO´RICAS
2.1. Magnetismo en Materiales
En general el magnetismo en el estado so´lido se manifiesta debido al momento angu-
lar total de los electrones en la red cristalina, este momento angular se debe al esp´ın
electro´nico (S) y al movimiento orbital (L) de estas part´ıculas. Este movimiento angu-
lar produce un momento magne´tico, el cual al interaccionar con otros varios momentos
(como en muestras macrosco´picas) produce feno´menos de ordenamiento magne´tico per-
manente como el ferromagne´tismo entre otros. En general el momento magne´tico del




(L + gS) . (2.1)
Donde e es la carga del electro´n, me es la masa y g es el llamado factor de Lande´. Existe
una unidad para expresar el momento magne´tico de los electrones, la cual esta´ dada
por e~/2me, denotada por µB llamada magneto´n de Bohr. Adema´s existen momen-
tos magne´ticos generados por el nu´cleo, los cuales no crean un gran aporte a sistemas
con magnetismo permanente. Como ya se dijo los feno´menos de magnetismo perma-
nente son efectos colectivos de varios momentos magne´ticos que interaccionan entre si,
mediante interacciones electro´nicas dentro de un mismo a´tomo o entre a´tomos diferen-
tes. Esta interaccio´n recibe el nombre de interaccio´n de intercambio, que ese explica a
continuacio´n [10].
14
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2.1.1. Interaccio´n de intercambio
La interaccio´n de intercambio es un feno´meno completamente cua´ntico el cual surge
del esp´ın electro´nico y de la necesidad de que los electrones tengan funciones de onda
antisime´tricas, es responsable del acoplamiento de los diferentes momentos magne´tico
electro´nicos.
Para ilustrar este efecto conside´rense dos electrones ubicados en r1 y r2, respectivamen-
te, estos se encuentran en estados ψa(r1) y ψb(r2). Cuando se considera la funcio´n de
onda total (coordenadas espaciales ma´s esp´ın) del sistema, es necesario tener en cuenta
que debe ser antisime´trica. Dos electrones pueden poseer dos estados de esp´ın (tambie´n
llamados espinores de Dirac), singlete antisime´trico χS (S = 0) o triplete sime´trico χT








[ψa(r1)ψb(r2)− ψa(r2)ψb(r1)]χT . (2.3)
Si Hˆ es el hamiltoniano de este sistema, entonces la diferencia de energ´ıas entre los dos
estados esta dada por







de aqu´ı se puede definir la integral de intercambio como J = (ES − ET )/2. Es esta
diferencia de energ´ıa la que da paso a la interaccio´n de intercambio, en resumen la
interaccio´n de intercambio surge debido a la necesidad de mantener el principio de
exclusio´n de Pauli. Obse´rvese que si J > 0 entonces el estado triplete es ma´s favora-
ble, y viceversa. A continuacio´n se presentan varios mecanismos para la interaccio´n de
intercambio [10].
Intercambio directo
El intercambio directo es la v´ıa de interaccio´n ma´s obvia entre dos a´tomos con un
momento magne´tico neto, sucede cuando las nubes electro´nicas de ambos a´tomos se
traslapan y se acoplan. Sin embargo esto rara vez conduce a la prediccio´n de las propie-
dades magne´ticas de materiales como el hierro, o la magnetita, debido a que en estas
sustancias la nube electro´nica de los a´tomos magne´ticos no se acoplan para interac-
cionar directamente. En lugar de eso el enlace qu´ımico con otros a´tomos permite la
mediacio´n de esta interaccio´n en lo que se llama intercambio indirecto [10].
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Intercambio indirecto: Superintercambio
El llamado superintercambio es la interaccio´n de intercambio extendida a orbitales mo-
leculares de cristales io´nicos, de esta manera la interaccio´n se vuelve de un alcance
mucho ma´s largo. En algunos cristales io´nicos que presentan un ordenamiento magne´ti-
co, los enlaces son entre un a´tomo con momento magne´tico (M), y un a´tomo no meta´lico
(NM), en general se presentan de la forma M–NM–M. Esta configuracio´n permite que
los electrones aportados por el a´tomo no meta´lico participen de la interaccio´n, de tal
manera que pueden “saltar” en cualquiera de los tres, de esta forma se favorece un es-
tado singlete dado que este permite diferentes configuraciones electro´nicas, a diferencia
del estado triplete que solo permite una para satisfacer el principio de exclusio´n.
Dado que esta interaccio´n depende en gran medida de la energ´ıa cine´tica (y por lo
tanto de los grados de libertad espaciales) de los electrones, la geometr´ıa del enlace
es de gran importancia aqu´ı, adema´s en general se tiene que J < 0 para este tipo de
interacciones. Existen casos en los cuales esta interaccio´n favorece un estado triplete,
los cuales se presentan cuando el campo cristalino de un a´tomo magne´tico permite el
desdoblamiento de varios niveles de energ´ıa que permitan tener espines desapareados
sin romper con el principio de exclusio´n [10].
Intercambio indirecto en metales
En so´lidos con una superficie de Fermi [11], el intercambio esta´ mediado por electrones
de conduccio´n deslocalizados, dado que estos adquieren una polarizacio´n de esp´ın debida
a los a´tomos magne´ticos, y pueden “comunicar” esta polarizacio´n con a´tomos ma´s
lejanos dada su alta movilidad. Es por esta razo´n que esta interaccio´n se conoce como
intercambio itinerante, o tambie´n intercambio RKKY (Ruderman, Kittel, Kasuya
y Yosida). La integral de intercambio de esta interaccio´n depende de la distancia de
manera oscilante, es decir que esta´ interaccio´n puede favorecer estados triplete o singlete
indiferentemente, aunque la forma precisa de la dependencia espacial depende en gran
medida de la forma de la superficie de Fermi del metal [10].
2.1.2. Tipos de ordenamiento magne´tico
Las interacciones de intercambio permiten a los a´tomos magne´ticos interaccionar con
otros de forma que se puede lograr un estado base que exhibe un ordenamiento magne´ti-
co dado sin necesidad de un campo externo aplicado, en esta seccio´n se tratan algunos
tipos de magnetismo en la materia. Sin embargo antes de exponer estos ordenamientos
se explicara´n dos maneras naturales en las cuales los a´tomos interaccionan con campos
magne´ticos externos, sin necesidad de interaccionar con otros a´tomos vecinos.
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Paramagnetismo
El paramagnetismo es la tendencia de los momentos magne´ticos ato´micos de alinearse
a lo largo de un campo magne´tico externo. En elementos o compuestos con espines des-
apareados, o en algunos no magne´ticos los momentos magne´ticos se alinean creando una
magnetizacio´n en el material que crece hasta una magnetizacio´n de saturacio´n cuando
todos los momentos apuntan en la misma direccio´n. Al desaparecer el campo magne´tico
externo estos momentos se reorganizan aleatoriamente, haciendo que el material quede
en su estado original de magnetizacio´n nula. Los paramagnetos son altamente lineales
en la magnetizacio´n y poseen una susceptibilidad magne´tica mayor que cero (χM > 0).
Cualquier material con momentos magne´ticos ato´micos presenta paramagnetismo, sin
embargo ciertos materiales exhiben efectos magne´ticos ma´s fuertes que opacan este
feno´meno [10].
Diamagnetismo
Cuando se aplica un campo magne´tico externo en un a´tomo su hamiltoniano se ve
perturbado por dos te´rminos adicionales, uno de ellos es conocido como el te´rmino
diamagne´tico y es proporcional a
∑
(B × ri)2. Cuando se aplica la teor´ıa de pertur-
baciones en segundo orden resulta que este te´rmino es responsable de la aparicio´n de
una magnetizacio´n pequen˜a en sentido opuesto al campo aplicado, la cual desaparece
cuando ya no hay campo magne´tico externo. Si bien este efecto se ha intentado explicar
de manera cla´sica con ayuda de la ley de Lenz, la realidad es que es un efecto puramente
cua´ntico. Todos los materiales, sin importar si tienen a´tomos magne´ticos o no, exhiben
algu´n grado de diamagnetismo dado que el te´rmino diamagne´tico no involucra compo-
nentes de esp´ın a diferencia del te´rmino paramagne´tico. A continuacio´n se presentan
los feno´menos magne´ticos que surgen de la interaccio´n entre momentos ato´micos [10].
Ferromagnetismo
Un so´lido ferromagne´tico es aquel que posee todos sus momentos ato´micos alineados (al
menos dentro de las paredes de dominio), y estos mediante interacciones de intercambio
se mantienen as´ı produciendo una magnetizacio´n permanente sin necesidad de un campo
magne´tico externo. En general un sistema ferromagne´tico puede ser descrito mediante




JijSi · Sj, (2.5)
donde la suma se toma sobre los vecinos ma´s cercanos. Adema´s Jij es positivo con el fin
de favorecer estados tripletes y un estado base ferromagne´tico. Un ana´lisis de estabilidad
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confirma que por debajo de cierta temperatura TC el sistema tiende a mantener una
magnetizacio´n en ausencia de campo magne´tico externo, bajo ciertas simplificaciones





Esta temperatura es llamada temperatura de Curie y es derivada de un modelo en
el cual una muestra se trata como paramagne´tica donde cada a´tomo siente un campo
magne´tico efectivo, conocido como campo molecular el cual cumple que Bmf = λM.
En la ecuacio´n 2.6 J es el nu´mero cua´ntico de momento angular total de un a´tomo, MS
es la magnetizacio´n de saturacio´n de la muestra, kB es la constante de Boltzmann y gJ
es el factor g asociado al momento angular total del a´tomo [10].
Antiferromagnetismo
Idealmente un so´lido antiferromagne´tico tiene una magnetizacio´n M = 0 debido a que
esta´ conformado por dos subredes entrecruzadas que poseen magnetizaciones perma-
nentes y de la misma magnitud, pero con sentido opuesto. En este tipo de redes existe
una interaccio´n de superintercambio entre a´tomos magne´ticos que hace que los espines
vecinos se alineen de forma antiparalela, entonces J < 0 en la ecuacio´n 2.5 y se favorece
un estado singlete entre vecinos ma´s cercanos [10].
Un tratamiento de campos moleculares iguales pero opuestos en signo, los cuales in-
teraccionan solo con la subred que no los produce, conduce a la deduccio´n de una
temperatura por encima de la cual no existe un ordenamiento magne´tico fijo, esta tem-





Donde se toma el valor absoluto de λ dado que esta constante es negativa para so´lidos
antiferromagne´ticos, y Ms es la magnetizacio´n de saturacio´n de la subred.
Una complicacio´n extra que posee la configuracio´n antiferromagne´tica es la diversidad
de formas que puede tomar en un mismo so´lido. Es decir, para una misma simetr´ıa
cristalina de un so´lido existen diferentes simetr´ıas cristalinas de las subredes que encajan
perfectamente en el so´lido. Como ejemplo de lo anterior se muestran en la figura 2.1 las
diferentes configuraciones antiferromagne´ticas en una red cu´bica simple.
Segu´n lo anterior un so´lido puede presentar diferentes formas de antiferromagnetismo
o ser ferromagne´tico, sin embargo se vera´ que entre todas estas configuraciones solo
algunas son meta-estables, es decir no tienen una transicio´n de fase esponta´nea, y de
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Figura 2.1: Diferentes configuraciones antiferromagne´ticas en una red cu´bica simple, las
flechas arriba y abajo representan los dos posibles estados de esp´ın.
entre estas fases solo una (en general) sera la ma´s estable termodina´micamente. En
conclusio´n solo habra´ una configuracio´n estable, que puede ser ferromagne´tica, antife-
rromagne´tica, paramagne´tica, no magne´tica, o con algu´n otro ordenamiento magne´tico
que no se expondra´ aqu´ı (helicoidal, etc).
2.2. Estabilidad
Para determinar cua´les estructuras cristalinas son estables existen diversos criterios y
cada uno determina un tipo diferente de estabilidad [12]. Aqu´ı se expondra´n dos tipos
importantes de estabilidad sin embargo existen varios criterios que aunque relacionados
entre si evalu´an clases diferentes de inestabilidades.
2.2.1. Estabilidad dina´mica
Toda red cristalina vibra cuando un modo fono´nico es excitado, estas ondas son oscila-
ciones de las posiciones ato´micas y por lo tanto son producidas por deformaciones en
la red. Como se vera´, ciertas condiciones hara´n que estas deformaciones provoquen un
cambio de simetr´ıa del so´lido, es decir un cambio de fase que cambia las propiedades
del so´lido y sus posiciones ato´micas. Una fase que presente este tipo de inestabilidades
no puede formarse a temperaturas por encima del cero absoluto, puesto que un fono´n
acu´stico es fa´cilmente excitado y causa la transicio´n de fase, as´ı este tipo de transiciones
son esponta´neas.
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Un ejemplo muy sencillo de fonones en una red unidimensional explica como surgen
inestabilidades en la red a partir de estas vibraciones. Para una red unidimensional la




(1− cos ka), (2.8)
donde C es una constante de fuerza asociada al enlace entre a´tomos, M es la masa de
un a´tomo, k es el vector de ondas de la vibracio´n y a el para´metro de red. En general la
relacio´n de dispersio´n tiene una forma similar a la ecuacio´n 2.8, es decir una constante
multiplicada por una funcio´n que no es suave en k = 0, la constante esta´ dada como el
cociente entre una constante de fuerza y la masa del sistema oscilante. Sin embargo en
ocasiones resulta que ω2 es negativa y se tiene que ω es imaginaria, esto se debe a que
la constante de fuerza C es negativa. Lo anterior implica que no existe una fuerza de
restauracio´n de los enlaces al ser deformados, ma´s bien los enlaces tienden a desligar
los a´tomos ejerciendo una fuerza a favor del esfuerzo aplicado. La figura 2.2 muestra
dos relaciones de dispersio´n de fonones para dos estructuras diferentes, una de ellas
presenta frecuencias imaginarias.













































Figura 2.2: Ejemplos de relaciones de dispersio´n de fonones (a) No existen frecuencias
imaginarias, por lo tanto la estructura es dina´micamente estable, (b) Al haber frecuen-
cias imaginarias estos modos ocasionan una transicio´n esponta´nea de fase.
En la figura 2.2a se ve una relacio´n de dispersio´n sin frecuencias imaginarias, se dice
entonces que la fase que tiene esta relacio´n de dispersio´n tiene estabilidad dina´mica.
Por el contrario esta´ la relacio´n de dispersio´n de la figura 2.2b la cual muestra co´mo los
modos acu´sticos son casi por completo imaginarios, indicando que excitar estos puede
conllevar una transicio´n esponta´nea de fase y por esto se dice que esta fase es inestable.
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Desde un punto de vista cua´ntico la explicacio´n se deriva de una relacio´n de dispersio´n
general ω(k, s) (s es el modo excitado). El promedio del cuadrado del desplazamiento









donde kB es la constante de Boltzmann y la sumatoria se hace en el intervalo |k−k0| <
kr con kr siendo un corte aceptable, adema´s s = 1, 2, 3 es la polarizacio´n del modo en
este caso. Si la relacio´n de dispersio´n se puede expandir alrededor de k0, siendo este el
nu´mero de onda que se hace cero primero cuando hay una inestabilidad, de manera que
ω(k, s) = ω(k0, s) + α(kx − kx,0)2 + β(ky − ky,0)2 + γ(kz − kz,0)2, (2.10)
si α = β = γ entonces ω(k, s) = ω(k0, s)+α(k−k0)2, al reemplazar esto en 2.9 y hacer la
sumatoria resulta que 〈u2〉 ∝ 1/ [ω(k0)]1/2. Lo cual quiere decir que los desplazamientos
ato´micos divergen cuando ω(k0) → 0 [13]. Por otra parte se puede demostrar que
la entrop´ıa del sistema no diverge en este caso, y aunque esto es inconsistente con el
hecho de que 〈u2〉 (el desplazamiento de un a´tomo respecto de su posicio´n de equilibrio)
diverge, 〈u2(R)〉 (el desplazamiento te´rmico respecto de la posicio´n de un a´tomo vecino)
no diverge e implica que el sistema no se disocia y solo surge un cambio de fase [12].
Segu´n lo anterior un modo con ω ≤ 0 tiende a cambiar las posiciones ato´micas y por
lo tanto una transicio´n de fase tendera a reorganizar los a´tomos y a reducir la simetr´ıa
del sistema para estabilizar la estructura. Sin embargo es posible que si se modifican
las interacciones en el so´lido este se estabilice, por ejemplo si se adicionan las ya vistas
interacciones de intercambio, esto u´ltimo puede hacerse si las condiciones de esp´ın
correctas esta´n dadas. En un entorno computacional esto se puede hacer con el fin de
encontrar un fase estable.
Sin embargo esto no establece que la fase cuya relacio´n de dispersio´n es la de la figura
2.2b no se pueda formar, esto solo indica que una vez formada cualquier fluctuacio´n
te´rmica en forma de fono´n provocara´ una transicio´n de fase. Para saber si existe la
posibilidad de formacio´n de una fase hay que observar lo que se conoce como energ´ıa
de cohesio´n y entalp´ıa de formacio´n.
2.2.2. Estabilidad termodina´mica
Cuando se quiere evaluar si un compuesto es energe´ticamente favorable para su forma-
cio´n entonces se esta´ preguntando acerca de su estabilidad termodina´mica. El criterio
para evaluar esto es sencillo y depende del signo de la energ´ıa de cohesio´n (Ecoh) y la
energ´ıa de formacio´n (∆H). Si se tiene un so´lido compuesto AxBy, con x a´tomos A y y
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Tot representa la energ´ıa total del so´lido, y E
A
Tot es la energ´ıa total del a´tomo
A al igual que EBTot lo es para B, las cuales se obtienen formando una estructura cu´bica
centrada en la cara con un para´metro de red grande (> 20 A˚). En la forma co´mo se
calcula esta cantidad se puede interpretar como la energ´ıa potencial total del so´lido, la
cual para formar estados ligados debe ser negativa, as´ı pues para que un so´lido tenga
estabilidad debe cumplir que Ecoh < 0. Esto puede interpretarse tambie´n como que es
necesario ejercer trabajo sobre la muestra para disociarla.
Si la fase ma´s estable del a´tomo A puro es Az, y del a´tomo B es Bw y la reaccio´n qu´ımica
que da lugar al compuesto puede ser balanceada como MAz+NBw −−→ AxBy, entonces
la energ´ıa de formacio´n del compuesto se expresa como [14]
∆H = E
AxBy
coh −MEAzcoh −NEBwcoh, (2.12)
donde Ecoh se refiere a la energ´ıa de cohesio´n de las fases que intervienen en la reaccio´n.
Esta energ´ıa de formacio´n puede ser interpretada como el costo energe´tico de formar el
compuesto, en genera se espera que esta energ´ıa sea negativa con el fin de que este se
forme de manera esponta´nea y as´ı garantizar una estabilidad termodina´mica completa.
Es importante entonces que un so´lido cumpla con Ecoh < 0 y ∆H < 0 con el fin de
garantizar su estabilidad.
2.3. Teor´ıa del Funcional Densidad
La teor´ıa del funcional densidad (DFT, siglas en ingle´s) es una formulacio´n alternativa
de ciertos problemas de la meca´nica cua´ntica en los cuales se ven involucradas un gran
nu´mero de part´ıculas que esta´n sometidas a un potencial multiplicativo (o local). La
idea ba´sica es sencilla y se basa en el teorema de Hohenberg-Kohn [15], este teorema
afirma que la energ´ıa del estado base de un sistema es un funcional u´nico de la densidad
del sistema el cual podr´ıa expresarse en te´rminos de otros funcionales como
E[ρ] = T [ρ] + Eint[ρ] + Eext[ρ] + Exc[ρ]. (2.13)
Esta expresio´n esta´ compuesta de varios te´rminos: Eint es la energ´ıa de interaccio´n entre
las part´ıculas del sistema, T es la energ´ıa cine´tica de las part´ıculas, Eext es la energ´ıa
debida a la interaccio´n con el potencial externo, finalmente Exc es una expresio´n que
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reu´ne todos los te´rminos desconocidos que intervienen en este sistema. Este te´rmino es
conocido como energ´ıa de intercambio-correlacio´n y puede ser separado en una parte
de correlacio´n y otra de intercambio [16], sin embargo la interpretacio´n actual que se le
da a estos te´rminos es un poco diferente.
El teorema de Hohenberg-Kohn es importante a nivel formal, sin embargo no es muy
u´til al momento de resolver problemas. El trabajo de Kohn y Sham [17] consistio´ en
proponer un sistema alternativo de part´ıculas que no interaccionan entre ellas, es decir









Para un sistema de este tipo se tiene una solucio´n exacta, la cual es un determinante





ϕj(ri) = εjϕ(ri). (2.15)
Para saber cua´l potencial podr´ıa representar bien el sistema se debe exigir que ρ0(r) =∑
i,s |ϕi(r, s)|2 (siendo ρ0 la densidad del estado base del sistema real), donde s es la
coordenada de esp´ın. Esto lleva a que el funcional de energ´ıa cine´tica se pueda escribir
como Tn = −1/2
∑







|r1 − r2|dr2 + Vxc(r1) + Vext(r1)
])
ϕi(r1) = εiϕi(r1). (2.16)
Donde el primero de los te´rminos entre corchetes es la expresio´n para la interaccio´n
electrosta´tica entre part´ıculas ya que suponemos que se esta´ trabajando con un sistema
electro´nico. Vxc esta dado por la expresio´n Vxc = δE[ρ]/δρ. Es importante notar que
hasta el momento no se ha hecho ninguna aproximacio´n fundamental a la teor´ıa, es
decir hasta este punto la DFT es exacta, sin embargo es necesario implementar algunas
aproximaciones. Adema´s es importante recordar que el determinante de Slater de ϕi no
es la funcio´n de onda del sistema real sino del sistema sin interacciones.
El funcional Exc[ρ] es universal aunque su forma exacta no es conocida y existen muchas
propuestas, de las cuales cada una presenta ventajas y desventajas dependiendo del
sistema a estudiar [18]. Adema´s las funciones ϕi se aproximan con una combinacio´n
lineal de un conjunto limitado de funciones base, con lo cual la ecuacio´n 2.16 puede ser
implementada mediante software y ser resuelta mediante un proceso de campo auto-
consistente [19].
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En general las varias aproximaciones de Exc[ρ] difieren en las variables de las cuales
depende el funcional. Existen principalmente cuatro enfoques: la aproximacio´n de
densidad local de esp´ın (LSDA, siglas en ingle´s), la aproximacio´n de gradiente
generalizado (GGA, siglas en ingle´s), la de funcional h´ıbrido, y meta-GGA. A
continuacio´n se enfatiza en el funcional h´ıbrido, sin embargo es importante introducir
la aproximacio´n de gradiente generalizado.
2.3.1. Aproximacio´n de gradiente generalizado
La GGA considera dependencias de la energ´ıa con el gradiente de las densidades de
esp´ın, nuevamente existen muchas versiones de esta aproximacio´n. La palabra “gene-
ralizado” hace referencia a que esta aproximacio´n se reduce, en muchas ocasiones, a la
expansio´n correcta en ∇ de la energ´ıa cuando la variacio´n de ρ es lenta. En general una
aproximacio´n GGA cumple que
EGGAxc [ρ↑, ρ↓] =
∫
ρ(r)εGGAxc (ρ↑(r), ρ↓(r),∇ρ↑,∇ρ↓(r))dr. (2.17)
Funcionales de este tipo son de gran ayuda para calcular energ´ıas de cohesio´n y en
general para determinar estabilidades relativas. Adema´s mejora los ca´lculos de las pro-
piedades ela´sticas y vibracionales de LSDA, adema´s de mejorar los ca´lculos en sistemas
no conductores [19].
2.3.2. Funcional h´ıbrido
Una adicio´n que se le hace a menudo a la GGA es incluir un porcentaje λ del funcional de
intercambio de Hartree-Fock, esto permite mejorar en gran medida los ca´lculos porque
exige que la energ´ıa de intercambio este´ entre la no-local y GGA. En general se tiene
que [16]
Ehybx [ρ] = E
GGA
x [ρ] + λ
(
EHFx [ρ]− EGGAx [ρ]
)
, (2.18)
donde EHFx se expresa respecto a las funciones de Kohn-Sham ϕi











Funcionales de este tipo son muy u´tiles cuando se quieren estudiar sistemas magne´ticos.
A diferencia de otras aproximaciones, esta predice los para´metros de red de un so´lido con
mayor precisio´n por lo tanto permite mejorar los ca´lculos de muchas propiedades que
dependen de estos. Sin embargo cuando se trata de semiconductores, se ve que el ancho
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de banda prohibida depende en gran medida del porcentaje de intercambio exacto, y
esto se vuelve una caracter´ıstica “sintonizable” que no es fa´cilmente interpretada en
te´rminos f´ısicos.
2.3.3. Funciones base
Como ya se dijo, la ecuacio´n 2.16 se puede resolver de forma matricial mediante el
me´todo de Roothaan en el cual se expresan las ϕi como combinacio´n lineal de unas





donde las aij son constantes que se determinan mediante la solucio´n de las ecuaciones
en un procedimiento llamado campo auto-consistente.
Estas χ pueden tener diversas formas, pero en general esta´n compuestas de una funcio´n
radial y un armo´nico esfe´rico, el problema esta´ en saber cua´l es la funcio´n radial. Antes
de abordar este problema es importante recordar que en el estado so´lido las funciones




χj (r− ra −T) eik·T, (2.21)
donde ra es la posicio´n del a´tomo en el cual la funcio´n esta´ centrada y T es un vector
de red.
Las funciones base tienen tres formas ampliamente utilizadas en ca´lculos ab-initio, la
primeras se llaman funciones tipo Slater (STF, siglas en ingle´s). Luego esta´n las funcio-
nes de ondas planas (PW, siglas en ingle´s) ampliamente usadas en estado so´lido. Y por
u´ltimo esta´n las funciones tipo gaussianas (GTF, siglas en ingle´s) las cuales son usadas
en ca´lculos de sistemas moleculares, sin embargo en sistemas so´lidos tambie´n pueden
ser usadas si se tiene en cuenta la ecuacio´n 2.21. Las GTF generalmente se usan para





en donde dk son constantes y
gk(r) = Nr
l exp(−αkr2)Y ml (θ, φ). (2.23)
El uso de estas funciones base permite estudiar cantidades directamente relacionadas
con los orbitales ato´micos como la ocupacio´n electro´nica de estos [20]. La determinacio´n
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de la carga que ocupa cada funcio´n base se hace mediante una ana´lisis llamado Ana´lisis
de poblaciones de Mulliken.
2.4. Ana´lisis Poblacional de Mulliken





donde N es la cantidad de electrones del sistema. Se puede ver que esta cantidad








1 = N, (2.25)


























Aqu´ı se reemplaza una sumatoria con Pjk la matriz de densidad del sistema. Si se integra
la expresio´n anterior en todo el espacio se obtiene el nu´mero de electrones del sistema∫















recordando que la matriz de solapamiento S es hermı´tica por definicio´n [16], este re-
sultado sugiere que los elementos diagonales de la matriz resultante (PS)kk pueden
interpretarse como la carga asignada a cada funcio´n χk, de esta manera se puede hallar
la carga asignada a un a´tomo o la carga de los orbitales ma´s externos [21].
2.5. Ca´lculo de Frecuencias Fono´nicas
Para calcular la relacio´n de dispersio´n de una red cristalina con el programa CRYSTAL
14 [22], se debe construir una supercelda que pueda cubrir el alcance de las interacciones
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dentro del so´lido. Supo´ngase que la supercelda construida es de L1 × L2 × L3, con Li





jaj siendo aj vectores de red unitaria. Dada esta definicio´n existen







donde E es la energ´ıa del sistema, el a´tomo a en la celda central se mueve a lo largo de
la coordenada ui y el a´tomo b de la celda g se mueve en la coordenada uj junto con sus
ima´genes perio´dicas, de forma que cada matriz tiene dimensiones de 3N × 3N donde
N es el nu´mero de a´tomos por celda unitaria.
Al aplicar la transformada de Fourier a estas matrices se obtiene un conjunto de matrices
dina´micas WK, donde k =
∑3
n=1 (κn/Ln)bn, siendo bn vectores de red rec´ıproca, y









WkUk = Ωk, (2.30)
y los elementos de Ωk son las frecuencias al cuadrado correspondientes al nu´mero de
onda k, ω2i (k). Las direcciones de polarizacio´n pueden hallarse en las columnas la matriz
Uk [20]. Dada las dimensiones de las matrices Hg deben haber 3N autovalores de las
matrices Wk y por ende 3N modos de vibracio´n por cada nu´mero de onda, tal y como
predice la teor´ıa [11].
Cap´ıtulo 3
ESTADO DEL ARTE
3.1. Generalidades Acerca del CrN
El CrN existe en dos fases cristalinas conectadas por una transicio´n a temperaturas en el
rango 200–287 K a presio´n ambiente, como fue determinado inicialmente por Corliss et
al. [8], y posteriormente por otros autores [23, 24, 25]. Por debajo de esta temperatura
de transicio´n el CrN asume una estructura ortorro´mbica antiferromagne´tica que, segu´n
Corliss et al. posee grupo espacial Pnma [8], y segu´n Eddine et al. es Pnmm [26] y
por encima de la temperatura de transicio´n exhibe una estructura con grupo espacial
Fm3¯m tipo NaCl [27, 28], ambos estudios coinciden en que los a´tomos de cromo en la
estructura ortorro´mbica tienen un momento magne´tico de 2,41µB.
Sin embargo la transicio´n de fase no es solo estructural sino que adema´s es magne´tica
dado que la fase ortorro´mbica de baja temperatura es antiferromagne´tica con 2 planos
ferromagne´ticos contiguos que alternan esp´ın a lo largo de la direccio´n [110] (AFM2)
[29], y la fase tipo NaCl es paramagne´tica [23]. Filippetti et al. han determinado que
existe una liberacio´n de esfuerzos producidos por las interacciones magne´ticas entre
a´tomos de cromo, dicha liberacio´n se produce precisamente a la temperatura de Ne´el
(transicio´n) cuando ocurre la distorsio´n ortorro´mbica [30, 31].
3.2. Estudios Experimentales
Los experimentos ma´s comunes con CrN miden las propiedades meca´nicas de este ma-
terial dado que los nitruros (y carburos) de metales de transicio´n son conocidos por ser
so´lidos duros [3]. Un ejemplo de ello es que en el trabajo de Rivadulla et al. la reduc-
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cio´n del mo´dulo volume´trico a altas presiones es estudiada, obteniendo un resultado de
≈ 340− 430 GPa [23]. En la tabla 3.1 se listan otros resultados experimentales para el
CrN.
Autor Modulo de Young Coeficiente de Poisson
Sue et al. [32] 231− 244 0,200
Attar y Johannesson [33] 461 0,264
Holleck [34] 400 −
Hones et al. [35] 185 −
Chen et al. [36] 190 −
Tabla 3.1: Medidas experimentales de mo´dulos ela´sticos en diferentes estudios. Mo´dulo
de Young en GPa.
Adema´s de propiedades ela´sticas muchos otros experimentos han medido la dureza de
recubrimientos delgados de nitruro de cromo. En los estudios de Holleck [34] se reporta
una dureza Vickers de 11 GPa a diferencia de Tatsuhiko et al. que reportaron un valor de
17,5 GPa [37]. Reiter et al. [38] midieron la microdureza de estas pel´ıculas, encontrando
un valor de 22 GPa.
Es por su dureza (mayor a 10 GPa) y por su alta incompresibilidad, adema´s de su
resistencia a la corrosio´n y oxidacio´n [1, 2], que el CrN es usado ampliamente como
material de recubrimiento [4, 5] en dispositivos de almacenamiento magne´tico y super-
conductores [25, 39, 40].
Browne et al. midieron la resistividad del nitruro de cromo, encontrando que esta
propiedad presenta histe´resis en el rango de temperatura 270 − 295 K, y var´ıa entre
0,75− 3,0 mΩ− cm [27]. Resultados que fueron confirmados y extendidos por Constan-
tin et al. quienes registraron un cambio de fase de un conductor a un semiconductor
mediante un barrido ma´s amplio de temperaturas [28]. Posteriormente Quintela et al.
soportaron estos resultados mostrando que existe histe´resis a la temperatura de tran-
sicio´n de fase [41], otros estudios posteriores confirman estos hallazgos [42]. Por otro
lado Gall et al. encontraron un decaimiento en la resistividad de multicapas epitaxiales
de CrN(001)entre 20 y 400 K mostrando que la transicio´n de fase se anula en tales
sistemas [43].
La mencionada transicio´n se evidencia en las discontinuidades que muestran gra´ficas
de resistividad en funcio´n de la temperatura. Esta transicio´n implica una transforma-
cio´n magneto-estructural en el CrN, sin embargo la naturaleza de las dos estructuras
involucradas sigue en discusio´n. Tsuchiya et al. [44] y Browne et al. [27] reportaron una
transicio´n en la cual las dos fases involucradas son meta´licas. Posteriormente Inumaru
et al. reportaron una transicio´n similar pero suprimieron la transformacio´n estructural
30 ESTADO DEL ARTE
por medio de la formacio´n de sistemas muticapas [45]. Por otro lado Constantin et al.
observaron una transicio´n de un metal a un semiconductor con un ancho de banda
prohibida de 0,07 eV [28]. De la misma manera Bhobe et al. encontraron estos mis-
mos efectos y lograron determinar una energ´ıa de sitio de Coulomb (U) de ∼ 4,5 eV
producto de la fuerte correlacio´n electro´nica en el CrN [42].
Existen adema´s varios estudios que reportan transiciones de un semiconductor a semi-
conductor, por ejemplo en muestras no estequiome´tricas [44] o en polvos obtenidos por
Herle et al. [46]. En el rango completo de temperatura el CrN estequiome´trico mues-
tra un comportamiento semiconductor [47], a pesar de mostrar la transicio´n magneto-
estructural segu´n Quintela et al.. En particular estos autores observan que por encima
de la transicio´n la conduccio´n esta´ activada por la temperatura ya que el ancho de
banda prohibida es de 150 meV, por el contrario debajo de la transicio´n el comporta-
miento semiconductor no esta´ activado por la temperatura. Como ya se dijo los sistemas
multicapas suprimen la transicio´n estructural debido a que los esfuerzos epitaxiales son
equilibrados por los substratos en los cuales se deposita el CrN, aunque el comporta-
miento semiconductor se mantiene en un amplio rango de temperatura como reportan
Zhang et al. [25]. Se midio´ el ancho de banda prohibida o´ptico de este tipo de sistemas
que resulto´ ser de 0,7 eV [43, 48]. Sin embargo se confirmo´ que el ancho de banda
prohibida es indirecto a trave´s de medidas o´pticas con un valor de 0,19 eV [49] lo cual
sugiere que el CrN es un aislante de tipo Mott-Hubbard. Estudios de CrN cu´bico han
concluido que por debajo de los 120 K el mecanismo de conduccio´n de este material es
variable-range-hopping, como aquellos hechos por Zhang et al. [25, 50].
3.3. Estudios Teo´ricos
Al igual que en los estudios experimentales, los estudios teo´ricos acerca del CrN se
basan en el ca´lculo de propiedades ela´sticas mediante me´todos ab-initio. Muchos de
estos ca´lculos incluyen contantes ela´sticas de segundo orden (Cij) [51, 52], mo´dulo de
Young (E), mo´dulo de cizalla (G), mo´dulo volume´trico (B) y coeficiente de Poisson (ν).
En la tabla 3.2 se muestran los valores de algunas de estas propiedades y los respectivos
autores de estos ca´lculos.
Los valores mostrados en la tabla 3.2 confirman las observaciones hechas experimental-
mente, y como consecuencia otras propiedades como la alta incompesibilidad surgen. A
pesar de que el comportamiento ela´stico de este material es de amplio intere´s, actual-
mente los esfuerzos teo´ricos se basan primordialmente en la naturaleza de la conduccio´n
de ambas fases. Otros estudios se ocupan en hallar cua´l ordenamiento magne´tico es el
de ma´s estabilidad, algunas pocas investigaciones teo´ricas estudian la naturaleza y las
causas de la transicio´n magneto-estructural del CrN.
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Autor Estructura E G B ν
Brik y Ma [52] NaCl 374,81 60,14 310,41 −
He y Zhi [39]
NaCl − − 318,90 −
Orto. − − 312,60 −
Liang et al. [53]
NaCl 163,00 58,00 327,00 0,411
Orto. 385,00 154,00 248,00 0,250
Rivadulla et al. [23]
NaCl − − 340,00 −
Orto. − − 255,00 −
Scanavino y Prencipe [54]
NaCl − − 289,17 −
Orto. − − 465,00 −
Grossman et al. [55] NaCl − − 361,00 −
Shimizu et al. [56] NaCl − − 390,00 −
Zaoui et al. [57] NaCl − − 337,00 −
Tabla 3.2: Mo´dulos ela´sticos calculados mediante me´todos ab-initio para las diferentes
fases estables de CrN: tipo NaCl y ortorro´mbica (Orto.). Mo´dulo de Young (E), de
cizalla (G) y volume´trico (B) dados en GPa, coeficiente de Poisson sin unidades.
Filippetti et al. hallaron mediante DFT con funcional LSDA que la fase ortorro´mbica
ma´s estable tiene de hecho un orden AFM2 y que para la tipo NaCl el ordenamiento
AFM1 es el ma´s estable, este ordenamiento consiste en planos ferromagne´ticos que
alternan el esp´ın en cada plano a lo largo de la direccio´n [110] [30]. Posteriormente otro
estudio teo´rico concluyo´ que la fase tipo NaCl con ordenamiento AFM2 no es la ma´s
estable debido a que este acoplamiento magne´tico genera esfuerzos mayores que en el
ordenamiento AFM1, estos esfuerzos solo son liberados con una distorsio´n ortorro´mbica
que es lo que promueve la transicio´n magneto-estructural caracter´ıstica del nitruro de
cromo [31]. Liang et al. mostraron adema´s co´mo esta transicio´n y liberacio´n de esfuerzos
aumenta la incompresibilidad y disminuye la rigidez de cizalla del sistema, adema´s de
confirmar las observaciones de Filippetti [53].
Los primeros estudios teo´ricos sobre la estructura electro´nica del CrN fueron hechos
por Papaconstantopoulos et al. realizados con base en la DFT con funcionales LSDA
mostrando que la fase tipo NaCl es meta´lica mediante el ca´lculo de bandas electro´nicas y
densidad de estados (DOS, siglas en ingle´s) [6], adema´s determinaron que esta estructura
tiene una temperatura de superconduccio´n igual a 12,4 K, segu´n este estudio el CrN
presenta una inestabilidad magne´tica debido a la alta DOS al nivel de Fermi. Ha¨glund
et al. confirmaron que el CrN es un conductor mediante el ca´lculo de la DOS con los
mismos me´todos [58], sin embargo no hacen mencio´n alguna a la inestabilidad que se
extrapola de [6].
Los ca´lculos con DFT y funcionales LSDA siguieron usa´ndose para los ca´lculos sobre el
CrN, por ejemplo Mavromaras et al. consideraron diferentes configuraciones magne´ti-
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cas. Para la fase cu´bica consideraron ca´lculos no magne´ticos y con ordenamiento ferro-
magne´tico, ambas estructuras resultaron meta´licas aunque la ferromagne´tica resulto´ ser
ma´s estable y tener un momento en los a´tomos de cromo de 2,28µB. Con la fase or-
torro´mbica de baja temperatura se consideraron adema´s dos configuraciones antiferro-
magne´ticas una AFM1 y otra AFM2, resultando ser ma´s estable la configuracion AFM1,
contradiciendo los experimentos, con un momento en los Cr de 2,44µB [29]. Adema´s
fue hallado que todas las estructuras son conductoras y se confirma que la estructura
cu´bica presenta una inestabilidad electro´nica como en [6] concluyendo que estas ines-
tabilidades tienen como consecuencia de la transicio´n magneto-estructural propia del
CrN.
Resultados similares fueron obtenidos por Shimizu et al. para la estructura tipo NaCl
aunque reportan un momento en los Cr de 1,27µB. Adema´s estos autores tambie´n
consideraron ca´lculos sobre una estructura tipo blenda de zinc (ZnS) la cual resulto´ ser
conductora pero con una mayor energ´ıa que la tipo NaCl, es decir menos estable au´n en
un ordenamiento ferromagne´tico [56]. El uso de ondas planas para el estudio del CrN fue
introducido por Filippetti et al. con lo cual pudieron obtener resultados similares a los
previamente hallados afirmando que la configuracio´n AFM2 ortorro´mbica es incluso ma´s
estable que la tipo NaCl paramagne´tica, ambas de naturaleza meta´lica [30]. Zaoui et al.
con los mismos me´todos mostraron que bandas por debajo de y al nivel de Fermi de la
fase tipo NaCl esta´n altamente hibridizadas por estados p de N y d de Cr, permitiendo
que haya una importante transferencia de carga del cromo al nitro´geno creando enlaces
altamente direccionales [57].
Miao y Lambrecht extendieron los ca´lculos hechos por Shimizu et al. estudiando el CrN
en estructuras tipo wurtzita (WZ) y tipo arseniuro de n´ıquel (NiAs) ambas hexagonales
y ma´s estables con ordenamiento ferromagne´tico. Adema´s reportan que el ordenamien-
to AFM1 en la estructura tipo NaCl es el ma´s estable entre otros ordenamientos y
estructuras estudiadas. Adema´s refuerzan la idea del cara´cter meta´lico del CrN en las
fases NaCl y ZnS [59]. Isaev et al. no realizaron ca´lculos particularmente importantes
sobre la estructura del CrN sin embargo usaron funcionales GGA para estos ca´lculos,
y adema´s hicieron e´nfasis en la necesidad de conocer la relacio´n de dispersio´n de fo-
nones para determinar la estabilidad absoluta del material, adicionalmente calcularon
de una manera ma´s precisa la temperatura de superconduccio´n [60]. La GGA tambie´n
ha sido usada satisfactoriamente para predecir energ´ıas de superficie en pel´ıculas anti-
ferromagne´ticas [61] y mostrar la anisotrop´ıa ela´stica, estructura electro´nica [62] y la
densidad electro´nica de sistemas con polarizacio´n de esp´ın como el CrN [52, 63].
El uso de funcionales GGA fue ampliado por Alling et al. quienes utilizaron adema´s
la te´cnica de funciones de Green en el marco Korringa-Kohn-Rostocker. Estos autores
estudiaron la contribucio´n del magnetismo al sistema Cr1–xAlxN donde por supuesto
trataron el caso x = 0 en la estructura tipo NaCl con cuatro configuraciones magne´ticas,
ferromagne´tica, AFM, no magne´tica y paramagne´tica. Esta u´ltima configuracio´n fue
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tratada con la aproximacio´n de momentos locales desordenados (DLM, siglas en ingle´s)
algo que no se hab´ıa considerado antes. Este enfoque resulto´ ser decisivo dado que no
se puede considerar que los momentos magne´ticos del Cr se anulan en la fase cu´bica
paramagne´tica del CrN, ya que simplemente esta´n orientados aleatoriamente. Como
resultado obtuvieron que la estructura antiferromagne´tica y paramagne´tica son las ma´s
estables, en tanto que la no magne´tica es la menos estable. En trabajos anteriores se
reportaron gra´ficas de DOS en las cuales el nivel de Fermi esta´ cerca de un ma´ximo
local, sin embargo con el enfoque DLM se encuentra que este esta´ en un mı´nimo local
debido a polarizacio´n de esp´ın de los estados electro´nicos, abriendo paso a un posible
comportamiento semiconductor con ayuda de dopantes [64].
El CrN es conocido por ser un sistema con electrones correlacionados lo cual no se tiene
en cuenta fa´cilmente en ca´lculos teo´ricos y sin embargo es de vital importancia para
estos. Herdwadkar y Lambrecht aplicaron un funcional LSDA corregido por te´rminos
de Hubbard Coulomb para los electrones d (LSDA+U) con el fin de tomar en cuenta
estos efectos de correlacio´n. Como resultado obtienen que el diagrama de bandas para
la estructura cu´bica ferromagne´tica se separa alrededor del nivel de Fermi reduciendo la
densidad de estados all´ı si U = 5 eV, sin embargo solo son posibles transiciones indirec-
tas entre bandas, ya que todas las transiciones directas atraviesan una banda prohibida,
el ancho de estas bandas es menor a 1 eV y estas transiciones esta´n casi siempre ac-
tivadas. Es decir que el CrN cu´bico ferromagne´tico es una aislante de transferencia de
carga [7].
En cuanto a la estructura ortorro´mbica AFM2 los estudios de Herwadkar y Lambrecht
muestran que cuando el valor de U es mayor a 2,5 eV empieza a aparecer una banda
prohibida alrededor del nivel de Fermi con ancho de ma´ximo 0,7 eV, teniendo as´ı un
semiconductor. La transicio´n es indirecta como en el caso anterior y se concluye que
esta fase tambie´n es un aislante de transferencia de carga. Segu´n los autores las s´ınte-
sis anteriores de CrN ortorro´mbico con comportamiento meta´lico se debe sobre todo
a vacancias no estequiome´tricas de nitro´geno, ya que segu´n sus ca´lculos el te´rmino
de correccio´n U debe estar en el rango 3 − 5 eV, y esto provoca la apertura de una
banda prohibida. Por u´ltimo afirman que el CrN es de hecho un material de´bilmente
correlacionado [7] en contradiccio´n con [42].
Con estos aportes inicia un nuevo paradigma en los ca´lculos ab-initio del CrN en el cual
por un lado se debe tener en cuenta que es un sistema correlacionado, y por otro que la
estructura del CrN cu´bico al ser paramagne´tica debe tener una distribucio´n aleatoria de
momentos netos. Es por esto que los estudios teo´ricos de Rivadulla et al. en los cuales
mostraban una reduccio´n de la incompresibilidad del CrN cu´bico a alta presio´n [23],
fueron puestos en tela de juicio por Alling et al. debido a que los ca´lculos no tuvieron
en cuenta los momentos magne´ticos aleatorios propios del paramagnetismo [65].
Varios me´todos han sido aplicados con el fin de simular el paramagnetismo, como el
34 ESTADO DEL ARTE
me´todo de estructura especial pseudoaleatoria (SQS, siglas en ingle´s) y el me´todo de
muestreo magne´tico (MSM, siglas en ingle´s). Alling et al. usaron estos me´todos pa-
ra simular el CrN cu´bico y ortorro´mbico paramagne´ticos en conjunto con funcional
LSDA+U con U = 3 eV, adema´s estudiaron configuraciones ferromagne´ticas y antife-
rromagne´ticas. Obtuvieron una DOS con una banda prohibida al nivel de Fermi para
la fase cu´bica paramagne´tica, varios para´metros estructurales (como para´metros de red
y posiciones ato´micas) esta´n en buen acuerdo con experimentos previamente hechos.
La comparacio´n de las energ´ıas de cada estructura ubica a la estructura cu´bica ferro-
magne´tica como la menos estable de las estructuras tipo NaCl y la antiferromagne´tica
como la ma´s; por otro lado la estructura AFM2 ortorro´mbica es la ma´s estable y la pa-
ramagne´tica la menos de las fases ortorro´mbicas. Con base en estos me´todos los autores
obtienen una temperatura de transicio´n de 498 K [66], este error se debe a no tener en
cuenta los aportes vibracionales a la energ´ıa total como se vera´.
Varios funcionales del tipo LSDA, GGA y LSDA+U han sido usados para estudiar el
CrN como ya se explico´. Un estudio hecho por Botana et al. analiza varios ca´lculos
hechos con diversos tipos de funcionales incluyendo funcionales h´ıbridos. Tomando co-
mo referencia los resultados logrados anteriormente con funcionales no locales (como
LSDA+U) compararon la precisio´n y el acuerdo de los ca´lculos hechos con cada funcio-
nal probado, las conclusiones fueron las esperadas. Los funcionales no locales LSDA+U
con U = 3 − 5 eV e h´ıbrido mostraron tener un mejor desempen˜o en materiales co-
rrelacionados como el CrN. El funcional h´ıbrido probado esta´ basado en el funcional
GGA de Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE0), con 25 % y 10 % de intercambio exacto, y
concluyeron que este u´ltimo tiene un desempen˜o adecuado para los ca´lculos. Por u´ltimo
afirman que es preferible usar LSDA+U que funcional h´ıbrido, debido a que ambos tie-
nen para´metros ajustables (U y el porcentaje de intercambio exacto) pero el de aquel
tiene un mayor sentido f´ısico [67].
En este punto se sabe que el magnetismo en el CrN hace que este sea un semiconductor,
entonces ¿Por que´ algunos estudios experimentales reportan haber encontrado metales?
Botana et al. encontraron mediante DFT y LSDA+U que el CrN cu´bico y ortorro´mbico
presenta una desaparicio´n de la banda prohibida cuando se encuentran en varias capas
epitaxiales (estudiaron sistemas de seis a diez planos ato´micos). Dado que los esfuerzos
provocan que al relajarse la estructura se presenten dipolos ele´ctricos netos que acti-
van la conduccio´n, entonces es comprensible que en las s´ıntesis de pel´ıculas delgadas
aparezcan sistemas meta´licos [68].
Segu´n lo expuesto en [60] es importante determinar la relacio´n de dispersio´n de fonones
para determinar sus estabilidad. Esto fue hecho por Shulumba et al. con el fin de tener
en cuenta las contribuciones vibracionales a la energ´ıa del CrN, los estudios se hicieron
con base en la estructura cu´bica paramagne´tica y ortorro´mbica AFM2 con ayuda de
algoritmos de dina´mica molecular. Como era de esperarse ambas estructuras resultaron
ser dina´micamente estables, adema´s hallaron que las contribuciones vibracionales favo-
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recen la estabilidad energe´tica de la fase cu´bica sobre la ortorro´mbica. Gracias a que
realizaron ca´lculos a varias temperaturas fue posible realizar un diagrama de fase en el
cual se predice una temperatura de transicio´n de ∼ 380 K a 0 Pa [69], lo cual es una
mejora respecto a [66].
Se ha hecho hincapie´ en la importancia del uso de funcionales no locales y recientemente
se ha hecho uso de potenciales tipo GGA+U . Zhou et al. hicieron uso de funcionales
LSDA+U , GGA y GGA+U y adema´s utilizaron un me´todo de promedio del espacio
de esp´ın (SSA, siglas en ingle´s) para calcular la estructura fono´nica en materiales pa-
ramagne´ticos. Este estudio confirmo´ que la fase no magne´tica cu´bica del CrN no es
estable como consecuencia de la alta DOS al nivel de Fermi, las estructuras cu´bicas
ferromagne´tica y antiferromagne´tica son estables dina´micamente cuando se calcula con
funcional no local, adema´s se mostro´ que la estabilidad dina´mica de las estructuras
cu´bica paramagne´tica y ortorro´mbica AFM2 se puede obtener con estos me´todos. El
uso del funcional GGA+U es decisivo (adema´s de los te´rminos an˜adidos en Shulumba
et al.) para construir el diagrama de fase del CrN en el que se encontro´ una temperatura
de transicio´n de 293 K lo cual esta´ de acuerdo con lo hallado experimentalmente [70].
Un aporte importante de este trabajo es la confirmacio´n de la estabilidad dina´mica
de estructuras con un ordenamiento magne´tico hipote´tico, lo cual es importante para
futuros desarrollos tecnolo´gicos.
De la misma manera que se han supuesto ordenamientos magne´ticos hipote´ticos en
ciertas estructuras de CrN. Ejemplo de ello es el trabajo de Miao y Lambrecht, del cual
ya se hablo´ [59]. Por su parte Antonov e Iordanova optaron por calcular las propieda-
des ela´sticas de fases nuevas de nitruro de cromo con simetr´ıas P4/mmm, I4/mmm
y Pmnm usando GGA. Sin embargo el primer estudio en proponer una estructura hi-
pote´tica fue el hecho por Eck et al. ya que estos propusieron la fase tipo blenda de zinc,
y encontraron que era meta´lica [40]. Es importante mencionar que ninguno de estos
estudios evaluo´ la estabilidad dina´mica de las fases, aunque Rajeswarapalanichamy et
al. evaluaron la estabilidad ela´stica de fases hipote´ticas con GGA [71], y adema´s no se
tuvo en cuenta la correlacio´n presente en el CrN. Respecto a esto u´ltimo Lindmaa et
al. dieron una propuesta metodolo´gica para estudiar fases parmagne´ticas hipote´ticas
en las cuales incluyen el uso de funcionales no locales en DFT y me´todos para simular
momentos magne´ticos aleatorios [72].
3.4. Estado Actual y Antecedentes
Los estudios anteriores han servido como apoyo para desarrollar recientemente ca´lculos
en fases hipote´ticas de CrN dentro del marco del presente trabajo, con ayuda de los
cuales se reporto´ principalmente estructura electro´nica y estabilidad termodina´mica
relativa [9]. El presente trabajo tiene como base este estudio previo y algunos de sus
36 ESTADO DEL ARTE
resultados. Este estudio fue realizado con un funcional h´ıbrido B3LYP y polarizacio´n de
esp´ın, con ayuda del software CRYSTAL14. Adema´s ningu´n ordenamiento magne´tico
fue impuesto a las estructuras estudiadas y los resultados solo se presentaron para los
electrones con mayor´ıa de esp´ın, informacio´n ma´s detallada acerca de los me´todos de
ca´lculo usados se encuentran en el art´ıculo citado. En primer lugar se muestra en la
tabla 3.3 el grupo de simetr´ıa espacial, para´metros de red y energ´ıa de cohesio´n Ecoh




Figura 3.1: Celdas convencionales de las fases estudiadas en [9]. a) Cristal 1, b) Cristal 2,
c) Cristal 3 y d) Cristal 4. Ima´genes obtenidas con XCrySDen [73]. Las esferas grandes
representan a´tomos de cromo y las pequen˜as a´tomos de nitro´geno.
Una de estas estructuras, el Cristal 2, es la ya mencionada fase tipo NaCl que ha sido
exhaustivamente estudiada de manera experimental, adema´s el Cristal 3 es la fase tipo
blenda de zinc investigada en [40, 59]. Dada la naturaleza de la fase tipo NaCl, y que las
otras tres no han sido sintetizadas, es de esperarse que Ecoh del Cristal 2 fuese menor
que los otros valores. Sin embargo se ve en la tabla 3.3 que el Cristal 1 tiene la Ecoh
menor, sugiriendo que tiene una mayor estabilidad relativa. Sin embargo este resultado
es debatible ya que la condicio´n Ecoh < 0 no es suficiente para asegurar estabilidad,
adicionalmente se debe asegurar que no existan frecuencias vibracionales imaginarias.
Es necesario afinar el me´todo de ca´lculo para tener en cuenta los momentos magne´ticos
netos en los a´tomos de cromo, aunque el uso de funcionales h´ıbridos es una ventaja, es




1 Cmcm −7,19 2,7304 4,7263 5,1354
2 Fm3¯m −6,84 4,0770 − −
3 F 4¯3m −6,79 4,3371 − −
4 Pmmm −5,76 3,1782 6,5639 2,7618
Tabla 3.3: Fases cristalinas de CrN estudiadas. Se muestran la energ´ıa de cohesio´n (en
eV/a´tomo), para´metros de red (en A˚) y GE: Grupo espacial.
necesario ajustar el porcentaje de intercambio exacto a valores adecuados.
Como resultado de este estudio se obtuvieron los diagramas de bandas de cada estruc-
tura demostrando que cada una es conductora y con una alta densidad de estados al
nivel de Fermi (EF ), lo cual permite especular acerca de inestabilidades dina´micas. Los
diagramas de bandas se muestran en las figuras 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5. Adema´s de eso se ha
obtenido una naturaleza de enlaces io´nicos inusual en materiales conductores dado que
se espera una alta deslocalizacio´n de los enlaces lo cual no ocurre. Se presume entonces
que la imposicio´n de ordenamiento magne´tico a todas las estructuras reducira´ los esta-
dos en EF y no modificara´ mucho la densidad electro´nica dejando los enlaces io´nicos,
de esta forma se evita la aparente paradoja que se presenta en [9].
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Figura 3.2: Diagramas de bandas del Cristal 1. En el eje x esta´n los vectores de red
rec´ıproca, los puntos de alta simetr´ıa se encuentran rotulados. Adema´s varios puntos
especiales de los diagramas se encuentran rotulados segu´n la representacio´n irreducible
de la banda.











































































Figura 3.3: Diagramas de bandas del Cristal 2. En el eje x esta´n los vectores de red
rec´ıproca, los puntos de alta simetr´ıa se encuentran rotulados. Adema´s varios puntos
especiales de los diagramas se encuentran rotulados segu´n la representacio´n irreducible
de la banda.
Marco Mar´ın Sua´rez 39




















































Figura 3.4: Diagramas de bandas del Cristal 3. En el eje x esta´n los vectores de red
rec´ıproca, los puntos de alta simetr´ıa se encuentran rotulados. Adema´s varios puntos
especiales de los diagramas se encuentran rotulados segu´n la representacio´n irreducible
de la banda.
















































































Figura 3.5: Diagramas de bandas del Cristal 4. En el eje x esta´n los vectores de red
rec´ıproca, los puntos de alta simetr´ıa se encuentran rotulados. Adema´s varios puntos





El presente trabajo esta´ basado en ca´lculos anteriores hechos en [9], en la tabla 3.3
se pueden ver algunas caracter´ısticas principales de las celdas convencionales de cada
estructura estudiada, y en la figura 3.1 se pueden ver ima´genes de estas celdas conven-
cionales. En la tabla 4.1 se muestra informacio´n complementaria sobre cada estructura,
como coordenadas ato´micas fraccionarias, posiciones de Wyckoff y simetr´ıas de sitio de
cada a´tomo. Una descripcio´n ma´s profunda de las simetr´ıas de sitio ato´micas se da en
[9].
Como ya se dijo en la seccio´n 3.4 estas fases son conductoras e io´nicas bajo los me´todos
de ca´lculo ya referidos. Estas estructuras son usadas como punto de partida para el
presente trabajo, y se les aplicaron los me´todos que sera´n expuestos en este cap´ıtulo.
Sin embargo por la naturaleza de la investigacio´n la lista y propiedades de las estructuras
finales a estudiar variara´.
Cristal Cr N
PW Simetr´ıa Posicio´n ato´mica PW Simetr´ıa Posicio´n ato´mica

















































Tabla 4.1: Posiciones de Wyckoff (PW), simetr´ıas en la notacio´n de Hermann-Mauguin
y Scho¨nflies entre pare´ntesis, y posiciones ato´micas de los a´tomos de Cr y N.
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4.2. Detalles Computacionales Generales
En el presente trabajo se uso´ para todos los ca´lculos el programa CRYSTAL14 [22, 20]
en el cual se implementa la DFT con ca´lculos all-electron [15, 17, 74]. Adema´s segu´n
las recomendaciones en trabajos previos [67] se uso´ un funcional de tipo h´ıbrido, ma´s
espec´ıficamente la combinacio´n del funcional GGA de Perdew-Burke-Ernzherhof (PBE)
[75, 76] y un 10 % de intercambio exacto de Hartree-Fock [77] (funcional PBE0), la
forma en que se combinan estos funcionales ha sido explicada en 2.3.2. El funcional fue
cambiado respecto al trabajo anterior debido a las sugerencias en el estado del arte. Las
funciones base que se han usado provienen de la biblioteca de conjuntos de funciones
gaussianas de Mike Towler [78], estos conjuntos son el 86-411d41G para a´tomos de
cromo y 7-311G para a´tomos de nitro´geno. Con el fin de evitar interacciones espurias
entre funciones difusas y las funciones ma´s internas de a´tomos vecinos, un coeficiente
exponencial difuso sp ha sido eliminado del conjunto para el nitro´geno (con un valor
de α = 0,113).
Todos los ca´lculos fueron llevados a cabo bajo el esquema de capa abierta no-restringida
(UHF, siglas en ingle´s) con el cual no se impone la doble ocupacio´n por orbital al no
exigir solo soluciones monodeterminantales, bajo estas condiciones es necesario refinar
el ca´lculo de las integrales bielectro´nicas (comando TOLINTEG). Todos los ca´lculos pu-
dieron ser realizados con los siguientes truncamientos en los valores de estas integrales:
10−7 para las integrales de solapamiento de Coulomb e intercambio, para la integral
de penetracio´n de Coulomb y para la integral de seudo-solapamiento; y finalmente de
10−14 para la integral de seudo-solapamiento en las series de intercambio.
Las pruebas iniciales de convergencia en la energ´ıa permitieron establecer que un malla-
do en la primera zona de Brillouin de Pack-Monkhorst [79] de 12× 12× 12 es adecuado
para todas las estructuras a pesar de las diferencias en simetr´ıa. Por u´ltimo fue necesario
aplicar el esquema modificado de Broyden [80] implementado en el me´todo de Johnson
[81] (comando BROYDEN) para acelerar la convergencia. Por motivos de convergencia se
uso´ un W0 = 0,0001 y un 50 % de mezcla de matrices de Kohn-Sham(KS)/Hartree-
Fock(HF).
4.3. Obtencio´n de los Ordenamientos Ferromagne´ti-
cos
Para obtener un ordenamiento ferromagne´tico es necesario establecer el nu´mero de es-
pines desapareados que se encuentran en una celda unitaria de cada estructura. Para
visualizar las celdas unitarias de cada estructura se uso´ XCrySDen [73] y se determina
cua´ntas fo´rmulas qu´ımicas (es decir nu´mero de unidades de CrN) hay por celda. To-
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mando como referencia los trabajos anteriores donde se reportan valores del momento
magne´tico por a´tomo de Cr como menor a 3µB se decidio´ inicialmente establecer que
todas las estructuras tienen un total de 3 espines desapareados. Sin embargo este valor
se vario´ donde fue necesario con el fin de obtener un mı´nimo de energ´ıa en cada fase.
En CRYSTAL14 se usa el comando SPINLOCK para fijar el nu´mero de electrones des-
apareados por celda unitaria, adema´s se puede establecer el nu´mero de ciclos o la
convergencia en la energ´ıa (NCYC) hasta la cual se aplica la restriccio´n impuesta, en
todos los ca´lculos del presente estudio la restriccio´n se aplico´ hasta obtener convergen-
cia completa. El nu´mero de espines desapareados debe ser par en caso de que la celda
unitaria tenga un nu´mero par de electrones y viceversa. Aunque se fija el nu´mero de
espines desapareados por celda unitaria el me´todo de campo autoconsistente se encar-
ga de reubicar esos excesos de carga en los orbitales ato´micos de forma que permitan
la convergencia. Es as´ı que los momentos magne´ticos de los a´tomos de cromo pueden
ser menores que los electrones desapareados por celda unitaria. Para las estructuras
iniciales (ver tabla 3.3) se fijaron valores para SPINLOCK de 2, 3, 3 y 2, respectivamente.
4.4. Obtencio´n de los Ordenamientos Antiferromag-
ne´ticos
Para cada estructura de las postuladas en la tabla 3.3 la forma de obtener el ordena-
miento antiferromagne´tico es diferente ya que este ordenamiento implica la modificacio´n
de la simetr´ıa espacial, ya que al imponer momentos magne´ticos contrarios a a´tomos
dentro de cada celda convencional estos se convierten en diferentes entidades y se mo-
difican las operaciones de simetr´ıa. Para hacer esto se deben modificar los vectores
de red directa con el fin de modificar la simetr´ıa de translacio´n de cada estructura.
Los nuevos vectores de red bi se escriben como combinaciones lineales de los vectores
originales ai, los coeficientes de estas combinaciones se almacenan en un matriz Eˆ de
manera que EˆA = B, donde las entradas vectores A y B son los ai y bi, respectivamente.
Los elementos de la matriz pueden ser insertados en el programa mediante el comando
SUPERCEL.
De manera similar a como se hace con el ordenamiento ferromagne´tico se debe fijar
el nu´mero de espines desapareados por celda unitaria, sin embargo ahora se debe fijar
a cero dado que por cada momento magne´tico hacia “arriba” debe haber uno hacia
“abajo” para cumplir con la condicio´n de magnetizacio´n cero del antiferromagnetismo,
nuevamente se fija la duracio´n de la restriccio´n hasta la convergencia. Adicionalmente es
necesario fijar cua´les a´tomos tiene espines α o β es decir momentos netos hacia “arriba”
o hacia “abajo”, lo cual se logra usando el comando ATOMSPIN.
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4.5. Proceso de Optimizacio´n
El proceso de optimizacio´n sigue un esquema cuasi-Newton en el cual se busca una
estructura de mı´nima energ´ıa sin alterar su simetr´ıa espacial inicial. En este proceso las
coordenadas ato´micas se modifican de tal manera que se conserve la simetr´ıa rotacional
del sistema, en tanto que los para´metros de red se modifican de tal manera que se
conserve la simetr´ıa de translacio´n. Este procedimiento se activa mediante el comando
FULLOPTG dentro del ambiente OPTGEOM. Para optimizar las estructuras en un tiempo
razonable se establecieron las tolerancias por defecto con cada estructura considerada,
estas son: 1,54×10−2 eV/m para el valor RMS del gradiente de la energ´ıa, para el valor
rms del desplazamiento se uso un valor de 6,34× 10−4 A˚ y para el cambio de la energ´ıa
fue de 2,71 × 10−4 eV. Los archivos de entrada usados en esta etapa se muestran el el
ape´ndice A.1 Despue´s de realizado este proceso se calculo´ la energ´ıa de cohesio´n con
ayuda de la ecuacio´n 2.11 para determinar las estabilidades termodina´micas relativas.
4.6. Ca´lculos de Frecuencias Vibracionales en Γ
El siguiente paso en la investigacio´n consistio´ en determinar la estabilidad dina´mica
de las estructuras usadas. Para esto fue necesario calcular la relacio´n de dispersio´n de
los fonones en las redes cristalinas, sin embargo un paso previo consiste en calcular las
frecuencias de vibracio´n para fonones con k = 0 es decir en el punto Γ de la primera zona
de Brillouin. Este paso previo se realiza porque es el u´nico ca´lculo que permite realizar
un seguimiento de modos inestables en caso de hallarlos, otra razo´n para ejecutar este
tipo de ca´lculos es que permite ahorrar tiempo de computacio´n en caso de encontrar
frecuencias imaginarias.
Despue´s de la optimizacio´n se genera un archivo externo con la estructura final opti-
mizada, desde este punto y en todos los ca´lculos siguientes se llama a esta estructura
mediante el comando EXTERNAL. Para todas las estructuras se realizo´ una preoptimiza-
cio´n antes del ca´lculo de las frecuencias por razones que sera´n ma´s claras despue´s. Para
calcular las frecuencias en Γ es necesario invocar el comando FREQCALC [82, 83] cuyo
me´todo de ca´lculo es similar al presentado en la seccio´n 2.5. El criterio de convergencia
para la energ´ıa en un ciclo autoconsistente cuando se activa esta opcio´n es de 10−10
Hartree, en tanto que en otro tipo de ca´lculos ser´ıa de 10−7 Hartree, es por esto que
es necesario hacer una preoptimizacio´n usando la opcio´n PREOPTGEOM, los archivos de
entrada para llevar a cabo este tipo de ca´lculos se encuentran en el ape´ndice A.2. Al
finalizar este ca´lculo hay dos posibilidades, en primer lugar pueden existir frecuencias
imaginarias en cuyo caso el paso a seguir esta´ en la seccio´n siguiente, en el segundo caso
puede que no aparezca ninguna frecuencia imaginaria de manera que el paso a seguir
se encuentra en la seccio´n 4.8.
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4.7. Seguimiento de Modos Inestables
Como ya se dijo, cuando una fase presente una frecuencia de vibracio´n imaginaria el
modo de esta frecuencia resulta en una inestabilidad (o estado de transicio´n). Entonces
cuando se excite este modo el sistema se deformara de modo que adopte otra forma
cristalina cuya energ´ıa sera´ menor. Esta fase tendra´ la simetr´ıa del modo excitado que
en la gran mayor´ıa de los casos tiende a ser menor que la del cristal, es decir el grupo de
simetr´ıa espacial de la nueva estructura es un subgrupo del grupo de simetr´ıa original.
En CRYSTAL14 las deformaciones necesarias para alcanzar una fase estable a trave´s
de una inestabilidad dina´mica se pueden realizar mediante el comando SCANMODE. Esta
opcio´n sigue el modo en pasos dados (∆x) en el intervalo [INI ∗∆x; IFI ∗∆x], estos
pasos son fracciones del desplazamiento cla´sico ma´ximo, que se da cuando la energ´ıa
armo´nica iguala a la energ´ıa del estado base de la vibracio´n, es decir











Donde k = ω2µ y µ es la masa reducida del modo normal, estos pasos esta´n en un
intervalo cuyos l´ımites son un nu´mero entero de veces ∆x. El escaneo solo fue posible
para aquellas estructuras que presentaron modos imaginarios en el punto Γ puesto que
CRYSTAL14 solo cuenta con esta opcio´n. Las estructuras menos sime´tricas como el
Cristal 1 fueron menos deformadas (se permitieron menos pasos), y para aquellas de
mayor simetr´ıa como el Cristal 2 o 3 ferromagne´tico se permitio´ un mayor intervalo de
desplazamientos. En la tabla 4.2 se muestra esta informacio´n en donde se adelanta que
el Cristal 3 no presento´ frecuencias imaginarias en ninguna fase.
Cristal Ordenamiento INI IFI ∆x
1 AFM −10 10 0,5
2 FM −15 15 0,5
4 FM −10 10 0,5
Tabla 4.2: Para´metros para el uso del barrido de modos. AFM denota un ordenamiento
antiferromagne´tico, FM un ordenamiento ferromagne´tico.
Por u´ltimo, de todas las deformaciones hechas se escoge aquella para la cual se haya
calculado una energ´ıa menor (con diferencia energe´tica ma´s negativa respecto a la es-
tructura inestable), se selecciona el archivo externo generado correspondiente que se
incluye en los ca´lculos posteriores de optimizacio´n, frecuencias en Γ y relacio´n de dis-
persio´n de fonones. Para encontrar cua´l es la simetr´ıa espacial de la estructura hallada
en este ca´lculo se uso´ el programa en l´ınea FINDYSM [84]. Los archivos de entrada
para estos ca´lculos se muestran en el ape´ndice A.3.
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4.8. Ca´lculo del Espectro Fono´nico
En la seccio´n 2.5 se ha hecho expl´ıcito el me´todo que sigue CRYSTAL14 para calcular las
frecuencias vibracionales en varios puntos de la primera zona de Brillouin (k). Para esto
se usa el comando DISPERSI, en el presente trabajo solo se requirio´ calcular el diagrama
de bandas para este espectro para lo cual se debe utilizar el comando BANDS. Junto con
este comando se debe especificar un camino en el espacio rec´ıproco en te´rminos de los
puntos de alta simetr´ıa de la primera zona de Brillouin de cada fase, estos caminos
se han elegido dependiendo de la red de Bravais de cada fase segu´n lo expuesto por
Setyawan y Curtarolo [85]. Es en este conjunto de valores de k que se calculan las
frecuencias.
Como ya se dijo en la seccio´n 2.5 para este ca´lculo es necesario construir una super-
celda con la orden SCELPHONO la cual es espec´ıfica del ca´lculo de dispersio´n fono´nica y
funciona diferente al comando SUPERCEL. Al construir esta supercelda la primera zona
de Brillouin se hace ma´s pequen˜a y por lo tanto la red de Pack-Monkhorst no necesita
ser tan fina, por eso el mallado se reduce a uno de 8×8×8 con lo cual se da una buena
convergencia en la energ´ıa para todas las estructuras. Por otro lado la construccio´n de
esta supercelda modifica la celda unitaria de la fase y como consecuencia el valor de
SPINLOCK debe ser multiplicado por el nu´mero de celdas unitarias an˜adidas. Para todas
las fases se usaron superceldas de 2× 2× 2 excepto para el Cristal 3 ferromagne´tico al
que se aumento´ a 3× 3× 3, con lo cual se obtuvo una mejor dispersio´n. Una vez hechos
estos ca´lculos se procede a graficar las relaciones obtenidas con ayuda de la herramien-
ta CRGRA06 propia de CRYSTAL14, y una vez hecho esto se observa si existen o no
frecuencias imaginarias, permitiendo concluir si una fase es dina´micamente estable. Los
archivos de entrada para estos ca´lculos se muestran en el ape´ndice A.4.
4.9. Ca´lculos Finales
A cada estructura dina´micamente estable se le realizaron los siguientes ca´lculos con el
fin de caracterizar su estructura electro´nica. Los ca´lculos que se muestran a continuacio´n
se realizan con el programa complementario de CRYSTAL14 “Properties” [20].
4.9.1. Ca´lculo de bandas de energ´ıa y DOS electro´nica
Para cada estructura estable se calculo´ el diagrama de bandas electro´nicas a lo largo de
los caminos en la primera zona de Brillouin propuestos en [85]. Es importante mencionar
que dado que el ordenamiento antiferromagne´tico modifica la simetr´ıa espacial de cada
fase tambie´n modifica su primera zona de Brillouin, entonces es de esperar que los
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caminos rec´ıprocos sean diferentes en una fase antiferromagne´tica y su contraparte
ferromagne´tica. Por otro lado se calcula la DOS electro´nica total de cada fase y las
proyecciones en cada a´tomo de Cr y N integradas en todos los orbitales, el ana´lisis de
simetr´ıa que procede despue´s de estos ca´lculos se deja para un trabajo futuro. A partir
de estas gra´ficas se puede concluir si la fase es un metal, un semiconductor o un aislante.
En el ape´ndice A.5 se pueden ver los archivos de entrada para realizar estos ca´lculos.
4.9.2. Topolog´ıa de la densidad electro´nica
Estos ca´lculos se ejecutan en dos etapas. En primer lugar con ayuda del software Proper-
ties se calcula la densidad electro´nica con el comando ECHG donde se puede seleccionar
un plano para graficar mapas de contorno de tal manera que toda la informacio´n de la
densidad electro´nica se pueda visualizar, adicional a la densidad electro´nica la densidad
de esp´ın electro´nico tambie´n se puede graficar, esto con ayuda de la herramienta web
CRYSPLOT. Por otro lado las propiedades topolo´gicas de la densidad electro´nica son
obtenidas con el software TOPOND [86] con el cual se pueden encontrar los puntos
cr´ıticos de enlace (BCP, siglas en ingle´s).
Para estos ca´lculos se utilizo´ el comando TRHO, con el cual se hace una bu´squeda de
puntos cr´ıticos de densidad en la unidad asime´trica del cristal (IAUTO= 3), dado que
cuando esta unidad asime´trica es suficientemente pequen˜a se encuentran todos los pun-
tos cr´ıticos u´nicos. Junto con esta opcio´n la bu´squeda de puntos cr´ıticos se realiza con
un algoritmo de Newton-Raphson (IMETH= 0), el cual es ejecutado con un ma´ximo de
diez pasos y ocho vecinos para cada punto cr´ıtico cuya vecindad tiene un radio de 10
A˚. Los ca´lculos se realizan en una caja definida por los intervalos [0; 1] × [0; 1] × [0; 1]
en unidades de la celda convencional, esta caja se discretiza en pasos de 0,05 en las
tres direcciones. El algoritmo de Newton-Raphson se concentra en buscar los puntos
cr´ıticos del tipo (3,−1) (ITYPE= 1). Adema´s con ayuda de este co´digo y el programa
de visualizacio´n TOPLOT fue posible realizar mapas de contorno del laplaciano de la
densidad. El ana´lisis de la densidad de carga y su topolog´ıa se hace con base en la teor´ıa
de a´tomos en mole´culas de Bader (QTAIM siglas en ingle´s) la cual da una definicio´n
estricta de enlaces y tipos de enlace entre a´tomos [87, 88, 89, 90].
4.9.3. Ana´lisis poblacional de Mulliken
Usando la opcio´n PPAN y ejecutando el software Properties es posible hacer los ca´lculos
expuestos en la seccio´n 2.4. Como resultado se obtuvieron las poblaciones electro´nicas
por a´tomo, as´ı como el esp´ın neto por a´tomo de manera que es posible calcular el




De las estructuras de la tabla 3.3 todas fueron probadas con ordenamiento ferromagne´ti-
co (FM) y antiferromagne´tico (AFM) en la direccio´n [001]. Para hacer esto u´ltimo se
debio´ definir una transformacio´n de vectores de red para reducir la simetr´ıa del sistema,
las matrices Eˆ son
Eˆcristal 1 =
1 0 00 1 0
0 0 2
 , Eˆcristal 2 =
1 −1 01 1 −1
0 0 1
 , Eˆcristal 3 =
−1 −1 11 −1 0
0 0 1
 . (5.1)
La matriz para el Cristal 4 no se incluye aqu´ı puesto que ninguna orientacio´n an-
tiferromagne´tica de esta estructura arrojo´ autoconsistencia. Au´n as´ı el ordenamiento
ferromagne´tico s´ı arrojo´ autoconsistencia y es tratado con todo el detalle en este tra-
bajo. Las transformaciones inducidas por estas matrices implican que cada estructura
se compone de planos ferromagne´ticos que var´ıan la orientacio´n del esp´ın a lo largo de
la direccio´n [001].
Recue´rdese de la seccio´n 4.3 que para establecer el ordenamiento ferromagne´tico es
necesario determinar el nu´mero de electrones desapareados por celda unitaria. Para
determinar esto fue necesario analizar el nu´mero de a´tomos de cromo en la celda uni-
taria, y adema´s fue necesario el apoyo de los resultados de la topolog´ıa de la densidad
electro´nica de [9]. En primer lugar es necesario recordar que un a´tomo de cromo tiene
una configuracio´n electro´nica de valencia 3d54s1 (seis electrones desapareados), y la del
a´tomo de nitro´geno es 2s22p3, es decir con 3 electrones faltantes para completar el oc-
teto. En las estructuras del cristal 2 y 3 solo hay un a´tomo de cromo enlazado de forma
io´nica con un a´tomo de nitro´geno [9], este a´tomo recibe 3 electrones para completar el
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octeto por lo tanto los otros tres electrones “permanecen” desapareados en el a´tomo
de cromo, por lo tanto hay tres electrones desapareados por celda unitaria en estas dos
estructuras.
En la celda unitaria del Cristal 1 existen 2 a´tomos de cromo y 2 de nitro´geno, en donde
se presentan dos enlaces cromo-nitro´geno y otros dos cromo-cromo, el cual no se reporta
en [9]. El enlace Cr−N quita tres electrones del cromo (es decir 6 en total), mientras
que el enlace io´nico Cr−Cr aparea el electro´n de la subcapa s de un a´tomo de cromo y
lo quita del otro (4 electrones apareados ma´s), por lo cual se deduce que cada a´tomo de
cromo queda con un solo electro´n desapareado, es decir dos por celda unitaria. Para el
Cristal 4 la situacio´n es exactamente la misma y el nu´mero de electrones desapareados
por celda unitaria es dos. Con lo anterior en mente se procede a optimizar los para´metros
de red y las posiciones ato´micas de cada estructura. En la tabla 5.1 se muestran los
para´metros de red optimizados en A˚ y las energ´ıas de cohesio´n Ecoh de estas estructuras





FM −13,48 2,5884 4,4843 5,0444
AFM −13,50 2,5884 4,4843 5,0451
2
FM −14,54 4,1664 − −
AFM −14,65 4,1791 − −
3
FM −15,06 4,3480 − −
AFM −14,29 4,3993 − −
4 FM −12,70 3,1834 6,4563 2,7071
Tabla 5.1: Fases cristalinas de CrN con ordenamiento magne´tico. Se muestran la
energ´ıa de cohesio´n (en eV/a´tomo), para´metros de red (en angstrom) y el ordenamiento
magne´tico (Ord.) correspondiente.
Los resultados de la tabla 5.1 muestran una gran variacio´n respecto a los de la tabla 3.3,
en primer lugar muestran que la imposicio´n de condiciones de magnetismo estabiliza
mucho ma´s todas las estructuras como era de esperarse. Recue´rdese del cap´ıtulo 3
que ninguna de estas fases ha sido sintetizada, lo cual no obliga a que las estructuras
derivadas del Cristal 2 sean las de menor energ´ıa, sin embargo se observa que solo el
Cristal 3 FM es ma´s estable que las dos fases del Cristal 2, esta conclusio´n esta´ en buen
acuerdo con resultados previos [71]. Las estructuras ortorro´mbicas son mucho menos
estables y esto quiza´s se debe a la gran cantidad de esfuerzos dentro de la red de estas
estructuras debido al alto grado de enlace y las interacciones de intercambio magne´ticas.
Por u´ltimo obse´rvese que el Cristal 2 AFM es ma´s estable que el Cristal 2 FM lo cual
esta´ en buen acuerdo con resultados anteriores [70]. Es importante tener en cuenta que
la estabilidad termodina´mica debe ser confirmada por los ca´lculos posteriores que se
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hara´n en este trabajo, de manera que ma´s tarde se retornara´ sobre la discusio´n de la
estabilidad.
Por otro lado se observa que los para´metros de red tambie´n han cambiado, esto se debe
a que las interacciones entre momentos magne´ticos crean esfuerzos de tensio´n entre
vecinos antiferromagne´ticos, y de compresio´n entre vecinos ferromagne´ticos [31] lo cual
debe aumentar los para´metros de red [64, 70]. Adema´s los para´metros de red para las
estructuras AFM tienden a ser mayores que los de las FM en la direccio´n [001] como
se ve en la tabla 5.1 y esta´ en buen acuerdo con [64]. El valor del para´metro de red de
las estructuras FM y AFM del Cristal 2 esta´n en buen acuerdo con estudios teo´ricos
[64, 65] (los cuales tambie´n confirman que hay mayor estabilidad en la estructura AFM)
y experimentales [43].
5.2. Estudio de la Estabilidad Dina´mica
En esta seccio´n se presenta una descripcio´n completa del proceso de la determinacio´n
de la estabilidad dina´mica de cada fase, en primer lugar se presentan las frecuencias en
el punto Γ de cada fase. En los casos de las estructuras ortorro´mbicas se mostrara´ un
ma´ximo de siete frecuencias dado que estas estructuras tienen un alto nu´mero de fre-
cuencias diferentes dado su bajo grado de simetr´ıa, adema´s el dato importante es si
existen frecuencias negativas. Despue´s se mostrara´n los diagramas de bandas fono´nicas
o las simetr´ıas en las cuales se transforma cada estructura. En el caso de que surja una
nueva fase, el proceso se repite una vez ma´s con los mismos para´metros computacionales
que su estructura “madre”. Por u´ltimo se concluye si la estructura es estable o no lo
es. Por motivos de s´ıntesis las frecuencias de las estructuras iniciales se muestran en la
tabla 5.2.
5.2.1. Cristal 1 FM
En la tabla 5.2 se evidencia que esta fase no tiene frecuencias imaginarias y podr´ıa
ser estable de forma dina´mica. Sin embargo en la figura 5.1 se evidencia que existen
frecuencias negativas en otros puntos de la primera zona de Brillouin. Aparece adema´s
una banda cuyo autovalor en el punto Γ es negativo, adema´s los modos acu´sticos tambie´n
parecen ser negativos, y aunque esto entra en contradiccio´n con el ca´lculo de frecuencias
en Γ ningu´n cambio en las dimensiones de la supercelda referida en la seccio´n 4.8
cambio´ la forma del diagrama, es decir que se debe concluir que esta fase es inestable.
Sin embargo esto tambie´n sugiere que se debe refinar el me´todo de ca´lculo para esta
estructura. A pesar de lo mostrado en la figura 5.1 no se puede hacer un seguimiento
de modos inestables dado que el ana´lisis de frecuencias no encontro´ ninguno.
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Cristal 1 2 3 4
Modo FM AFM FM AFM FM AFM FM
1 0,00 −90,57 −273,07 0,00 0,00 0,00 −1264,02
2 0,00 0,00 −273,07 0,00 0,00 0,00 −1147,83
3 0,00 0,00 −273,07 0,00 0,00 0,00 −837,81
4 252,23 0,00 0,00 158,28 645,54 196,03 −833,00
5 261,95 220,07 0,00 158,28 645,54 196,03 −453,53
6 331,38 221,02 0,00 274,81 654,40 363,81 −438,58
7 392,28 225,11 − 292,44 − 387,42 −121,45
Tabla 5.2: Frecuencias en el punto Γ de las estructuras iniciales. Todas las frecuencias
esta´n dadas en cm−1, donde. 1 THz = 2,997925 × 10−2 cm−1. Para las fases AFM, y
para las ortorro´mbicas el nu´mero de frecuencias mostradas se ha restringido a siete.

















Figura 5.1: Bandas fono´nicas del Cristal 1 ferromagne´tico, las frecuencias imaginarias
se han escrito como negativas para efectos de la gra´fica.
Es importante mencionar que as´ı como esta estructura mostro´ una baja estabilidad
termodina´mica relativa, de la misma manera no muestra estabilidad dina´mica. Esta
estructura es altamente enlazada como ya se menciono´ y al activar un ordenamiento
magne´tico y desaparear un electro´n (como se hizo) se esta´ debilitando la estabilidad del
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so´lido, puesto que este electro´n ya no ocupa los estados enlazantes que ocupaba antes
de crear un momento magne´tico neto.
5.2.2. Cristal 1 AFM
En la tabla 5.2 se puede ver que existe una frecuencia imaginaria para esta estructu-
ra, por lo tanto fue necesario hacer un barrido sobre este modo inestable, cuya forma
no se describira´ dado el grado de asimetr´ıa de este y por ende su complejidad. Cuan-
do este modo se inspecciono´ se encontro´ una estructura monocl´ınica centrada en el
plano C con grupo de simetr´ıa espacial Cm, con a´tomos de nitro´geno en los puntos
(0,3323, 0,3323, 0,1225) y (0,3481, 0,3481,−0,3837), y con a´tomos de cromo en los pun-
tos (−0,0028,−0,0028, 0,0098) y (−0,0019,−0,0019, 0,2561). Con para´metros de red
a = b = 2,5888 A˚, c = 10,0889 A˚ y γ = 59,9888◦, en la figura 5.2 se puede ver la celda
unitaria de esta nueva fase. En la tabla 5.3 se encuentran las frecuencias en el punto Γ
de este cristal, se puede ver que aunque el modo 1 se ha reducido en valor absoluto sigue
estando por debajo de 0 cm−1, por lo tanto esta estructura es dina´micamente inestable
au´n, lo cual se puede deber a que en esta estructura los a´tomos de cromo au´n conservan
un alto grado de enlace y el desaparear un electro´n a cada a´tomo causara´ que los enlaces
se debiliten. En conclusio´n, al aplicar una estructura AFM al Cristal 1 no se produce
una estabilizacio´n de la estructura.
Figura 5.2: Celda unitaria de la fase que surge de las inestabilidades del Cristal 1 AFM.
5.2.3. Cristal 2 FM
De la tabla 5.2 se evidencia que esta fase es inestable, lo cual esta´ en clara contradiccio´n
con los resultados de [70]. Quiza´ el hecho de que se forzo´ tener 3 electrones (y no 2 como
en la referencia) desapareados durante los ca´lculos contribuyo´ a debilitar los enlaces y








Tabla 5.3: Frecuencias (en cm−1) en Γ de la estructura de la fase surgida de las inesta-
bilidades del Cristal 1.
crear inestabilidades dina´micas. El modo seguido consiste en un desplazamiento ma´ximo
del Cr de −0,045 veces el desplazamiento cla´sico ma´ximo (que es de 0,079 A˚) en x, y o
z, y de 0,1575 veces para el N. Al inspeccionar este modo se encontro´ una estructura
tetragonal cuyo grupo de simetr´ıa espacial es I4mm, es decir se redujo la simetr´ıa del
sistema, y sus para´metros de red son a = 2,0882 A˚, y c = 4,1764 A˚. En esta estructura
el a´tomo de cromo se encuentra en el punto (0, 0, 0,4873) rodeado por cinco a´tomos de
nitro´geno que forman una pira´mide de base cuadrada con un grupo de simetr´ıa de sitio
4mm(C4v). El a´tomo de nitro´geno se encuentra en este mismo ambiente (con a´tomos de
cromo como primeros vecinos) en el punto (0, 0, 0,94364). Las simetr´ıas de sitio fueron
obtenidas con ayuda del Bilbao Crystallographic Server [91], en la figura 5.3 se muestra







Tabla 5.4: Frecuencias (en cm−1) en Γ del Modelo Estructural 1 que surge de las ines-
tabilidades del Cristal 2.
El diagrama de bandas fono´nicas para esta estructura, la cual de aqu´ı en adelante se
llamara´ Modelo Estructural 1, se muestra en la figura 5.4, all´ı se puede ver que todas
las frecuencias son positivas y se concluye que esta estructura es estable. Esto se debe
a que en la nueva estructura se reduce el grado de enlace de los a´tomos de cromo
como se vera´ ma´s adelante, entonces desaparear tres electrones por celda no tiene un
gran efecto en los enlaces de la estructura. Se puede ver co´mo la simetr´ıa del sistema
se reduce dado que hay un levantamiento de la degeneracio´n de las bandas en puntos
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Figura 5.3: Celda convencional de la fase que surge de las inestabilidades del Cristal 2
FM.
diferentes al centro de la zona de Brillouin. Por otro lado hay gran desdoblamiento entre
los modos longitudinales o´pticos y transversales o´pticos como se puede apreciar de la
gran diferencia existente entre las frecuencias entre los modos 4−5 y 6, por lo cual este
material tiene una alta respuesta diele´ctrica ante las altas frecuencias [92]. Por u´ltimo
es importante mencionar que el camino elegido en la primera zona de Brillouin para
esta fase es el mismo que para una cu´bica centrada en el cuerpo, dado que la primera
zona de Brillouin tiene la misma simetr´ıa porque los para´metros de red cumplen que
c = 2a.



















Figura 5.4: Bandas fono´nicas del Modelo Estructural 1.
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5.2.4. Cristal 2 AFM
Esta estructura no tiene frecuencias imaginarias en el punto Γ y por lo tanto no es
necesario hacer un ana´lisis de modos. Respecto a esta estructura es importante men-
cionar que la simetr´ıa espacial se ve reducida debido al arreglo de espines, sin embargo
las posiciones ato´micas no cambian, esta nueva simetr´ıa espacial corresponde al grupo
P4/mnc, debido a esto el camino en la primera zona de Brillouin cambia a aquel de
la red tetragonal. En la figura 5.5 se muestra el diagrama de bandas fono´nicas de esta
fase en donde se evidencia que no existen frecuencias imaginarias y que por tanto esta
fase es dina´micamente estable, lo cual esta´ en buen acuerdo con los resultados para
funcionales no locales de [70]. En esta figura adema´s se puede apreciar el alto grado
de degeneracio´n que hay en los autovalores debido a la simetr´ıa cristalina, as´ı como
una gran diferencia entre los modos 4− 5 y 6, y al igual que la estructura anterior hay
una alta respuesta diele´ctrica ante las variaciones de frecuencias de una onda electro-
magne´tica. Por u´ltimo es importante mencionar que aunque esta fase, que en adelante
sera´ referida como Modelo Estructural 2, tiene un alto grado de enlace en el cromo
es estable porque tiene menos electrones desapareados por a´tomo de cromo, como se
vera´ despue´s, y entonces la estructura de enlaces no se ve debilitada por el efecto de la
polarizacio´n de esp´ın.


















Figura 5.5: Bandas fono´nicas del Modelo Estructural 2.
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5.2.5. Cristal 3 FM
Esta estructura tampoco tiene frecuencias imaginarias en el punto Γ lo cual da indicios
de sus estabilidad dina´mica. En la figura 5.6 se muestra el diagrama de dispersio´n
de fonones de esta fase, se evidencia que no existen frecuencias imaginarias en otros
puntos del espacio rec´ıproco por lo tanto esta fase es estable dina´micamente, resultados
anteriores han tenido acercamiento a estos resultados para los cristales 2 AFM y 3
FM mediante los criterios de estabilidad ela´stica de Born-Huang [71]. Como se vera´,
esta estructura, que en adelante sera´ llamada Modelo Estructural 3, no tiene un alto
grado de enlace como el Cristal 2 y se pueden desaparear electrones de manera que los
enlaces entre a´tomos no se vean afectados, entonces es por esto que esta estructura es
estable. Adicionalmente la interaccio´n de intercambio entre a´tomos es una interaccio´n
de cohesio´n que permite que estructuras como esta y como el Modelo Estructural 1 sean
ma´s estables que estructuras iguales pero sin polarizacio´n de esp´ın. Obse´rvese que en
esta estructura las tres bandas ma´s altas (los modos o´pticos) casi convergen al mismo
punto en Γ, sin embargo un vistazo a la tabla 5.2 permite concluir que no convergen al
mismo punto sino que la diferencia entre las frecuencias de la rama ma´s alta y las dos
que esta´n ma´s abajo es muy pequen˜a, lo que significa que la respuesta diele´ctrica ante
cambios en la frecuencia de las ondas electromagne´ticas es muy de´bil [92].



















Figura 5.6: Bandas fono´nicas del Modelo Estructural 3.
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5.2.6. Cristal 3 AFM
Con esta estructura sucede algo similar que con el Cristal 1 FM ya que no se encontraron
frecuencias imaginarias en el punto Γ, sin embargo el diagrama de dispersio´n de la figura
5.7 muestra frecuencias imaginarias incluso en Γ. Aunque se variaron las dimensiones de
las superceldas para este ca´lculo, no fue posible obtener un diagrama en concordancia
con lo obtenido en el ca´lculo de frecuencias. A pesar de esto se debe concluir que
el Cristal 3 AFM es inestable dina´micamente por presentar modos con frecuencias
imaginarias.



















Figura 5.7: Bandas fono´nicas del Cristal 3 AFM.
Podr´ıa atribuirse estas inestabilidades a un gran nu´mero de electrones desapareados
que debilitan los enlaces que presenta esta estructura, sin embargo es probable que esta
no sea la razo´n y s´ı algu´n fallo en el me´todo de ca´lculo del diagrama de bandas. Como
u´ltimo comentario acerca de esta fase es que el ordenamiento AFM en la direccio´n [001]
reduce la simetr´ıa del sistema y la deja en el grupo espacial I4/mcm es decir un cristal
tetragonal, por esto el camino en el espacio rec´ıproco elegido.
5.2.7. Cristal 4 FM
Con esta estructura es dif´ıcil decidir cua´l modo se debe seguir para encontrar una
estructura estable, por lo tanto se decidio´ seguirlos todos y de los resultados obtenidos
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se eligio´ el modo 7 (−121,4 cm−1) por ser el que daba la distorsio´n con menor energ´ıa.
Este modo tiene como caracter´ıstica que el desplazamiento ma´ximo de uno de los a´tomos
de nitro´geno es −0,0944 veces el desplazamiento cla´sico (que es de 0,047 A˚ para este
modo) en la direccio´n z. La estructura que se hallo´ mediante este ca´lculo es ortorro´mbica
y tiene la simetr´ıa espacial del grupo P2/m en donde a = 3,1833 A˚, b = 6,4562 A˚ y
c = 2,70712509 A˚ son los para´metros de red correspondientes, la celda unitaria de la
estructura se muestra en la figura 5.8.
Figura 5.8: Celda unitaria de la fase que surge de las inestabilidades del Cristal 4 FM.
En la tabla 5.5 se muestran un ma´ximo de siete frecuencias calculadas del nuevo modelo
estructural que surge de la inestabilidad dina´mica del Cristal 4 FM. Como se puede
observar varias frecuencias se han vuelto positivas pero cuatro modos de vibracio´n
permanecen con frecuencias imaginarias, lo cual revela que la estructura sigue siendo
inestable a pesar del escaneo de modos. Para establecer el por que´ de estas inestabilida-
des ser´ıa necesario estudiar co´mo son los enlaces qu´ımicos en el cristal, sin embargo esto
esta´ ma´s alla´ del alcance del presente trabajo. Se especula que dos situaciones se pueden
presentar: La estructura de enlaces de esta fase se mantiene como lo reportado en [9]
y los electrones desapareados debilitan estos enlaces, o el cristal requiere de un mayor
nu´mero de electrones desapareados con el fin de que la interaccio´n de intercambio sea
mayor y de´ ma´s cohesio´n a la estructura.
Por u´ltimo es importante mencionar que de las tres estructuras ma´s estables termo-
dina´micamente de la tabla 5.1 surgieron o son las tres estructuras magne´ticas dina´mi-
camente estables halladas en esta seccio´n. A estos tres modelos estructurales se les
realizaron ca´lculos de estructura electro´nica tal y como se especifica en la seccio´n 4.9.
Nuevamente se hace e´nfasis en que estas estructuras han pasado por la prueba definitiva
de estabilidad [12] y por lo tanto se puede decir que son estables y no sufren cambios
de fase o disociaciones esponta´neas.









Tabla 5.5: Frecuencias (en cm−1) en Γ del modelo estructural que surge de las inesta-
bilidades del Cristal 4 FM.
5.3. Estructura Electro´nica
En la tabla 5.6 se muestra informacio´n acerca de las estructuras estables incluida la
energ´ıa de cohesio´n y el momento magne´tico de los a´tomos de cromo presentes en cada
estructura, el cual ha sido obtenido mediante un ana´lisis de poblaciones de Mulliken.
Para el Modelo Estructural 2 se muestra la simetr´ıa espacial inducida por el ordena-
miento magne´tico pero los para´metros de red esta´n dados en referencia a la celda cu´bica
centrada en la cara.




1 I4mm FM −15,53 2,0882 − 4,1764 3,041
2 P4/mnc AFM −14,65 4,1743 − − ±2,846
3 F 4¯3m FM −15,06 4,3480 − − 3,097
Tabla 5.6: Fases cristalinas magne´ticas de CrN estables. Se muestran el grupo espacial de
simetr´ıa (GE), el ordenamiento magne´tico (Ord), la energ´ıa de cohesio´n (en eV/a´tomo),
para´metros de red (en A˚) y momentos magne´ticos de los a´tomos de cromo (en µB).
De las energ´ıas de cohesio´n de la tabla 5.6 se puede ver que ahora el Modelo Estructural
1 es el ma´s estable de las tres fases, quiza´ esto pueda deberse a que existe un equilibrio
entre el nu´mero de electrones desapareados (que es aproximadamente 3) y el grado de
enlace de los a´tomos de cromo. Del momento magne´tico del Modelo Estructural 2 se
puede ver que hay menos de tres electrones desapareados por a´tomo de cromo, y como
se menciono´ anteriormente esto contribuye a la estabilidad dina´mica del material. Es
notable que los momentos magne´ticos de cada fase son altos y por lo tanto deber´ıa
existir una buena respuesta magne´tica en estas estructuras, estudios posteriores acerca
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de la susceptibilidad magne´tica de este material son necesarios para concluir acerca de
la respuesta a campos magne´ticos externos de estos so´lidos.
5.3.1. Diagramas de bandas y DOS
En la presente seccio´n se muestran los diagramas de bandas electro´nicas y las DOS de
las estructuras estables halladas, para efectos de visualizacio´n se ha movido el nivel de
Fermi en todas las gra´ficas al cero de energ´ıa, adicionalmente este es sen˜alado con una
l´ınea punteada. Adema´s se muestran las DOS parciales (PDOS) de los a´tomos de Cr
y N sin embargo se omite el ana´lisis del aporte de los estados electro´nicos individuales
producto del desdoblamiento del campo cristalino a la estructura electro´nica, debido
a que el conocimiento de los grupos espaciales de simetr´ıa magne´ticos es fundamental
para este ana´lisis, y este to´pico esta´ ma´s alla´ del alcance de este trabajo.
En la figura 5.9 se muestra el diagrama de bandas electro´nicas del Modelo Estructural
1, au´n sabiendo que esta es una estructura FM se muestran solo las bandas para los
estados electro´nicos mayoritarios (alfa) por motivos de visualizacio´n, adema´s la gra´fica
de DOS de la figura 5.10 aporta mucha ma´s informacio´n sobre los estados electro´nicos
minoritarios (beta). En el diagrama se ve una regio´n muy amplia (ancho mayor a 13,1
eV) que cruza el nivel de Fermi de manera que esta fase es conductora. El ma´ximo de
esta regio´n se encuentra en el punto L, que esta´ 1,68 eV por debajo de una regio´n de
bandas ma´s alla´ de 5,5 eV. En el punto Γ y X se puede ver como ciertos autovalores
se encuentran doblemente degenerados producto de la simetr´ıa tetragonal de la red.
Adema´s es posible ver co´mo el nivel de Fermi cruza pocas bandas de energ´ıa, situacio´n
que se ve reflejada en la DOS mostrada en la figura 5.10.
Los valores positivos de la DOS es la densidad de estados de electrones alfa y los
negativos de electrones beta. En la figura 5.10 se pueden distinguir las regiones de
bandas descritas anteriormente para los electrones alfa. Para los electrones beta existen
tres regiones, donde las primeras dos esta´n separadas por una amplia regio´n prohibida
mayor a 1,5 eV, en la cual si existen estados alfa, es este desbalance en los estados lo
que produce el exceso de electrones alfa, en otras palabras produce el ordenamiento
FM. Se puede ver que es el a´tomo de cromo el que ma´s aporta a estos estados en esta
regio´n entre −2,6 eV y −0,97 eV como era de esperarse.
La densidad de estados es pequen˜a al nivel de Fermi para los dos espines, lo cual segu´n
estudios [6, 59] se debe a la estabilidad de la estructura. Esto lleva a especular que la
adicio´n de un dopante aceptor hara´ de esta estructura un semiconductor. Obse´rvese
co´mo el aporte del a´tomo de cromo a los estados totales es mayor a lo largo de la
gran regio´n de conduccio´n en los electrones alfa, y de la misma forma en los beta.
Sin embargo la primera regio´n que se ve de los electrones beta es mayoritariamente de
estados de nitro´geno, lo que se debe a que esta es una regio´n de valencia. Por u´ltimo
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Figura 5.9: Diagrama de dispersio´n electro´nica del Modelo Estructural 1. Se muestran
las bandas para los electrones con esp´ın mayoritario (alfa). El nivel de Fermi esta´ mar-
cado a la izquierda como EF .
obse´rvese la diferencia de la figura 5.9 y la figura 3.3 en donde se observa que el nivel de
Fermi atraviesa ma´s bandas que en el Modelo Estructural 1, permitiendo concluir que
la imposicio´n de ordenamiento magne´tico a esta estructura no solo implica un cambio
de fase sino tambie´n una reduccio´n de los estados al nivel de Fermi.
En la figura 5.11 se muestra el diagrama de bandas para el Modelo Estructural 2. A
primera vista se pueden distinguir tres regiones, ninguna de las cuales cruza el nivel
de Fermi, por lo tanto esta fase no es un conductor. La primera regio´n (la regio´n de
valencia) tiene un ancho mayor a 8 eV cuyo punto ma´s alto se encuentra al nivel de
Fermi en el punto Z. El punto ma´s bajo de la segunda regio´n (regio´n de conduccio´n)
se encuentra en el punto Γ a una distancia de 0,1 eV lo cual convierte esta estructura
en un semiconductor con una regio´n prohibida indirecta. Sin embargo en el punto X se
pueden dar transiciones directas ya que aqu´ı el ancho de la regio´n prohibida es de 0,36
eV. La regio´n de conduccio´n tiene un ancho de 6,3 eV con el ma´ximo en el punto R,
adema´s existe otra regio´n separada por ma´s de 0,5 eV de esta.
Comparando la figura 3.3 con la figura 5.11 se puede ver co´mo el ordenamiento AFM
reduce la simetr´ıa del so´lido ya que en este u´ltimo diagrama no se presentan autovalores
triplemente degenerados en el punto Γ, solo doblemente degenerados como es usual
en fases tetragonales. Adema´s esta comparacio´n hace evidente que la imposicio´n de
un ordenamiento AFM a esta estructura produce la apertura de una pequen˜a regio´n
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Figura 5.10: DOS del Modelo Estructural 1. Los valores positivos corresponden a los
electrones alfa y los negativos a los beta, el nivel de Fermi esta´ sen˜alado con una l´ınea
punteada.
prohibida, producto de que los electrones desapareados esta´n ma´s ligados a la estructura
debido a las interacciones de intercambio.
La figura 5.12 muestra la densidad de estados del Modelo Estructural 2, es evidente que
los dos estados de esp´ın tienen la misma densidad de estados dado que la estructura
es AFM. En esta gra´fica se ve co´mo las dos regiones de valencia y conduccio´n esta´n
separadas, y co´mo la regio´n de valencia esta´ compuesta principalmente de estados de
cromo cerca al nivel de Fermi y de estados de nitro´geno en energ´ıas ma´s bajas. En
la regio´n de conduccio´n los estados dominantes tambie´n son de cromo como es de
esperarse. Aunque la DOS total para ambas polarizaciones de esp´ın son iguales las
PDOS no lo son, de hecho la PDOS del Cr muestra una gran diferencia entre las dos
polarizaciones debido al momento magne´tico tan alto que existe en este a´tomo, si se
incluyera la PDOS para el a´tomo de cromo con esp´ın contrario se ver´ıa la misma gra´fica
pero reflejada respecto al eje de las energ´ıas. Adicionalmente se ve una ligera diferencia
entre las dos polarizaciones de esp´ın del a´tomo de nitro´geno debido a un pequen˜o
momento magne´tico que existe en este a´tomo ≈ 0,003µB.
Finalmente se muestra en la figura 5.13 el diagrama de bandas de los electrones alfa del
Modelo Estructural 3, de este diagrama se pueden apreciar tres regiones. Las primeras
dos son regiones estrechas que esta´n por debajo del nivel de Fermi con anchos de 1,59
eV y 1,25 eV, respectivamente y separadas por una regio´n prohibida de ancho ∼ 0,9
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Figura 5.11: Diagrama de dispersio´n electro´nica del Modelo Estructural 2.





















Figura 5.12: Densidad de estados del Modelo Estructural 2.
eV. La tercera regio´n esta´ separada por 0,6 eV de la segunda y cruza el nivel de Fermi
implicando que el Modelo Estructural 3 es un conductor, esta tercera regio´n tiene un
ancho de ∼ 12 eV. Puede verse que existen autovalores triplemente degenerados en
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el punto Γ, algo t´ıpico de las estructuras cu´bicas centradas en la cara, es decir que
el ordenamiento FM no cambia la simetr´ıa general del sistema. Al comparar la figura
5.13 y la figura 3.4 se puede ver que la estructura electro´nica no cambia mucho con la
imposicio´n de un ordenamiento FM, excepto que la regio´n que cruza el nivel de Fermi
se hace ma´s angosta y la segunda regio´n se ensancha.


















Figura 5.13: Diagrama de dispersio´n electro´nica del Modelo Estructural 3.
La figura 5.14 muestra la DOS en la que se ve claramente el exceso de estados de esp´ın
alfa sobre todo entre −4,37 eV y −1,67 eV donde no existen estados beta, y en donde se
encuentra la segunda regio´n de la figura 5.13. Es precisamente esta regio´n responsable
de gran parte del momento magne´tico de la estructura, la que se ensancha debido a
la imposicio´n de un ordenamiento FM, es decir que los electrones desapareados crean
estados en esta regio´n y suprimen estados en la regio´n tres. Esta regio´n esta´ compuesta
casi por completo de estados de cromo como era de esperarse, por otro lado la regio´n
de menor energ´ıa esta´ compuesta principalmente de estados de nitro´geno ya que esta
es una regio´n de valencia. La regio´n de conduccio´n se compone casi enteramente de
estados del cromo en la polarizacio´n beta. En la polarizacio´n alfa de esta regio´n se tiene
mayor aporte de estados del cromo al nivel de Fermi y una mezcla por partes iguales
de estados de cromo y nitro´geno en energ´ıas ma´s alla´. Se logra observar que al nivel de
Fermi las DOS son bajas y tienden a caer en mı´nimos locales. Por u´ltimo se sen˜ala que
todas las DOS mostradas exhiben una inversio´n de la poblacio´n de espines despue´s del
nivel de Fermi en las regiones de conduccio´n.
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Figura 5.14: Densidad de estados del Modelo Estructural 3.
5.3.2. Topolog´ıa de la densidad electro´nica
Para el estudio de la topolog´ıa de la densidad electro´nica fue necesario determinar las
caracter´ısticas de los BCPs que se muestran en la tabla 5.7. Esta lista muestra que todos
los enlaces presentes en cada estructura son io´nicos dado que los laplacianos en todos
los puntos cr´ıticos son positivos[93]. En la tabla 5.7 tambie´n se muestra la elipticidad
en el punto cr´ıtico que se define como ε = λ1/λ2 − 1.
ME Enlace ρb ∇2ρb λ1 λ2 λ3 ε
1
Cr−N1 0,1489 0,5852 −0,2107 −0,2107 1,0066 0,0000
Cr−N2 0,0795 0,2851 −0,0743 −0,0725 0,4320 0,0248
2 Cr−N 0,0751 0,3076 −0,0735 −0,0735 0,4547 0,0000
3 Cr−N 0,1178 0,4423 −0,1638 −0,1638 0,7699 0,0000
Tabla 5.7: Informacio´n de los BCPs. Los valores ρb y ∇2ρb son la densidad electro´nica
y el laplaciano de la densidad, respectivamente. λ1, λ2 y λ3 son los autovalores de la
matriz hessiana de la densidad, y ε es la elipticidad del enlace. Todas las magnitudes
esta´n en unidades ato´micas.
El Modelo Estructural 1 tiene dos enlaces io´nicos Cr−N uno de los cuales esta´ altamente
deslocalizado dado que ε = 0 y podr´ıa considerarse como un enlace meta´lico [94], el
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otro es un enlace io´nico simple (ε < 0,1) en la direccio´n [001] como se muestra en
la figura 5.15b. Los Modelos Estructurales 2 y 3 cuentan con un u´nico enlace io´nico
Cr−N altamente cil´ındrico para ambas estructuras dado que ε = 0, que pueden ser
interpretados como meta´licos. Sin embargo dada la baja densidad electro´nica en el punto
cr´ıtico del del Modelo Estructural 2 este enlace no puede aportar en la conduccio´n en
concordancia con el hecho de que esta estructura es un semiconductor.
En las figuras 5.15–5.17 se muestran mapas de contorno 2D para el laplaciano de cada
estructura, las l´ıneas continuas representan valores positivos del laplaciano y las l´ıneas
punteadas representan valores negativos. Adema´s se muestran las trayectorias gradien-
tes como l´ıneas rojas que convergen a los puntos cr´ıticos de todo tipo, por u´ltimo se
muestran puntos negros que representan BCPs y puntos cr´ıticos de anillo (RCP, siglas











Figura 5.15: Topolog´ıa del Modelo Estructural 1. (a) Mapas de contorno del lapla-
ciano y direcciones gradientes en la direccio´n en el plano [001], y (b) BCPs en la celda
convencional. Las bolas pequen˜as indican BCPs, las medianas representan a´tomos de
nitro´geno, y las grandes a´tomos de cromo. Para todos los mapas de contorno las l´ıneas
negras continuas indican laplaciano positivo, y las l´ıneas punteadas indican laplaciano
negativo.
Como caracter´ıstica general se observa que en las figuras 5.15a, 5.16a y 5.17a las l´ıneas
punteadas del los mapas de nivel del laplaciano solo se encuentran en la vecindad y
rodeando los nu´cleos ato´micos. Lo cual indica que la densidad electro´nica solo tiene
ma´ximos locales alrededor de los nu´cleos, lo cual es caracter´ıstico de los enlaces io´nicos,
confirmando el ana´lisis anterior.
La figura 5.15 muestra la topolog´ıa de la densidad electro´nica para el Modelo Estructural
1. En la figura 5.15b se pueden ver los BCPs en la celda convencional. En el mapa de









Figura 5.16: Topolog´ıa del Modelo Estructural 2. (a) Mapas de contorno del lapla-
ciano y direcciones gradientes en la direccio´n en el plano [100], y (b) BCPs en la celda
convencional.
contorno de la figura 5.15a se puede ver que existen dos enlaces diferentes Cr−N, uno
de ellos apunta en direcciones inclinadas respecto a los ejes de la figura mientras que
el otro conecta a los a´tomos de cromo y nitro´geno que se encuentran ma´s cercanos en
l´ınea recta con un punto cr´ıtico entre ellos. El otro punto cr´ıtico que yace en la l´ınea
ma´s larga que une a los a´tomos de cromo y nitro´geno en una cadena es un RCP y se
puede ver el anillo formado por tres a´tomos de cromo y tres de nitro´geno, estos RCP
confieren estabilidad a la estructura [90].
Para el Modelo Estructural 2 las gra´ficas topolo´gicas se muestran en la figura 5.16. La
figura 5.16b muestra los BCPs en la celda convencional de esta estructura, se ha optado
por mostrar la celda con la simetr´ıa reducida AFM para ilustrar de mejor manera el
sistema. La figura 5.16a muestra que los BCPS se encuentran en trayectorias que unen
cadenas de a´tomos de cromo y nitro´geno, adema´s se puede ver que existe un RCP que
esta´ rodeado por un cuadrado formado por dos a´tomos de cromo y dos de nitro´geno.
Las gra´ficas topolo´gicas del Modelo Estructural 3 se muestran en la figura 5.17. En
la figura 5.17a no se muestran todos los enlaces en los a´tomos de cromo ya que estos
se encuentran en diferentes planos. Adema´s este plano no logra capturar los RCPs
presentes entre los rombos que forman los a´tomos de cromo y nitro´geno, aunque se ven
sumideros de trayectorias gradientes que salen del plano hacia estos RCPs. En la figura
5.17b se muestra como los BCPS se localizan ma´s cerca de los a´tomos de cromo dada
la naturaleza io´nica del enlace.
De esta forma se concluye que la adicio´n de ordenamiento magne´tico a la estructura no
modifica el tipo de enlace de los cristales 2 y 3 estudiados previamente. Para finalizar
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Figura 5.17: Topolog´ıa del Modelo Estructural 3. (a) Mapas de contorno del lapla-
ciano y direcciones gradientes en la direccio´n en el plano [110], y (b) BCPs en la celda
convencional.
se muestran en la figura 5.18 las densidades de esp´ın de los tres modelos estructurales.
Como se puede evidenciar en las figuras 5.18a y 5.18c los nu´cleos de cromo esta´n
rodeados por densidades de esp´ın positivas indicando el ordenamiento FM impuesto
desde el principio. Por el contrario la figura 5.18b muestra co´mo los nu´cleos de cromo
esta´n rodeados por densidades positivas y negativas que se alternan en la direccio´n [001].
Obse´rvese adema´s que todas las estructuras muestran que los nu´cleos de nitro´geno esta´n
rodeados por densidades de esp´ın casi nulas.
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Figura 5.18: Mapas de contorno de densidad de esp´ın para (a) Modelo Estructural 1 en
el plano [001], (b) Modelo Estructural 2 en el plano [100], y (c) Modelo Estructural 3




Partiendo de los ca´lculos hechos en trabajos previos [9] fue posible simular estruc-
turas antiferromagne´ticas y ferromagne´ticas de CrN para hacer ca´lculos de DFT.
De las cuales solo una de las estructuras no logro´ convergencia y fue desechada
para ca´lculos posteriores.
Es necesario reducir la simetr´ıa de un sistema cristalino con el fin de imponer
un ordenamiento antiferromagne´tico en cualquier direccio´n, porque los a´tomos
con momentos contrarios ya no son equivalentes. Esto adema´s se evidencia en las
propiedades vibracionales y electro´nicas del cristal.
Al optimizar las estructuras magne´ticas se hizo notorio que aquellas con orde-
namiento antiferromagne´tico tienden a aumentar sus para´metros de red debido a
esfuerzos de tensio´n entre vecinos de momentos magne´ticos contrarios. Por el con-
trario los esfuerzos de compresio´n entre momentos magne´ticos iguales generados
en estructuras ferromagne´ticas tienden a reducir los para´metros de red.
Se logro´ determinar que para estructuras con metales de transicio´n (como el cro-
mo) la imposicio´n de momentos magne´ticos a estos a´tomos lleva a estabilizar ma´s
la estructura y la convierte en algunos casos en completamente estable. Adema´s
permite lograr una simulacio´n mucho ma´s real de estas estructuras.
Se calculo´ la energ´ıa de cohesio´n y con base en esto se pudo corroborar la es-
tabilidad termodina´mica de todas las estructuras. Adema´s se evidencio´ que las
estructuras con menor grado de enlace son ma´s estables debido a que desaparear
electrones en estas fases no tiene efectos negativos tan notorios en la fuerza de
enlace como en aquellas con mayor grado de enlace, y si fortalece la estructura a
trave´s de interacciones de intercambio adicionales.
Con ayuda del ca´lculo de frecuencias en el punto Γ fue posible verificar que a
partir de aquellas frecuencias imaginarias surgen estructuras con menor simetr´ıa,
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pero que en algunos caso solo presentan frecuencias positivas en el punto Γ y por
lo tanto pueden ser dina´micamente estables.
A partir del ana´lisis de frecuencias en y fuera del punto Γ fue posible establecer
que de las siete estructuras estudiadas tres son dina´micamente estables. Adema´s
de estas tres una de ellas surge de las inestabilidades vibracionales de una de las
fases iniciales y no ha sido estudiada previamente en ningu´n sentido. Se tienen
dos fases ferromagne´ticas y una antiferromagne´tica estable que ya hab´ıa sido
reportada anteriormente.
La nueva estructura estable surge de imponer una polarizacio´n de esp´ın equivoca-
da al Cristal 2 FM dado que es dif´ıcil para esta estructura mantener tres electrones
desapareados por a´tomo de cromo, razo´n por la cual se entra en contradiccio´n con
estudios anteriores de esta fase. Este error fue causa entonces del hallazgo de esta
nueva fase estable que adema´s tiene una estabilidad relativa mayor que las otras
dos estructuras.
Mediante el ca´lculo del diagrama de bandas electro´nicas y la densidad de estados
electro´nicos, se hizo evidente que uno de los efectos del ordenamiento magne´tico
sobre la estructura electro´nica es reducir la densidad de estados al nivel de Fermi,
de esta forma tambie´n se logra estabilizar la estructura.
La imposicio´n de un ordenamiento antiferromagne´tico hizo que se abriera una
banda prohibida en el diagrama del Modelo Estructural 2, convirtiendo esta es-
tructura en un semiconductor con banda prohibida indirecta. Adema´s se hizo
manifiesta la reduccio´n de la simetr´ıa del sistema mediante el levantamiento de
ciertas degenerancias en los autovalores de energ´ıa.
Al calcular los momentos magne´ticos netos de los a´tomos de cromo se puede ver
que las dos estructuras con menor grado de enlace tienen mayores momentos, y
la de mayor grado de enlace tiene momentos menores. Esto corrobora que entre
mayor el grado de enlace menor deben ser los electrones desapareados para lograr
estabilidad en fases magne´ticas.
Aparentemente la respuesta magne´tica es mayor para el Modelo Estructural 3
y menor para el Modelo Estructural 2, sin embargo esta afirmacio´n debe ser
corroborada mediante ca´lculos de funciones como la susceptibilidad magne´tica de
estas fases.
Se determinaron los puntos cr´ıticos de enlace, y a partir de los valores de la
densidad electro´nica y su laplaciano se pudo concluir que los enlaces en estas
estructuras permanecen io´nicos como en el trabajo previo, y por lo tanto el orde-
namiento magne´tico no cambia el tipo de enlace. Adema´s se pudo constatar que
estos enlaces esta´n altamente deslocalizados debido a sus formas cil´ındricas.
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Finalmente se logro´ observar co´mo la adicio´n de un orden magne´tico a una es-
tructura cristalina puede llegar a estabilizar esta fase mediante la adicio´n de in-
teracciones de intercambio. Adema´s se logro´ concluir que al desaparear electrones
estos sustraen estados de las regiones de conduccio´n y los mueven a regiones de
valencia.
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A.4. Ca´lculo de Dispersio´n Fono´nica
Cristal 1 FM
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A.6. Conjuntos de Funciones Base y Funcional de
Intercambio
En los anteriores co´digos la palabra BASE se reemplaza por las siguientes l´ıneas
Nitro´geno Cromo
7 3
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0 1 1 0.0 1.0
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0 3 1 0.0 1.0
0.2532 1.0
Adema´s en los anteriores co´digos la palabra DFT se debe reemplazar por.
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